( arcolesl’)

Made in Germany

Test miirekkepleri

Yizey gerilimi / ylizey enerjisini test etmek igin
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1976’dan beri test miirekkepleri
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Made in Germany

arcotest GmbH sirketi; bircok plastik, cam, seramik ve metal
ylizeydeki ylizey gerilimi veya ylizey enerjisinin dlciilmesine
yonelik test miirekkeplerinin Ureticisidir.

2003 yilinda bagimsiz bir sirket olarak kurulan arcotest GmbH,
kuruldugu tarihte arcotec GmbH sirketine entegreydi.

1976 yilinda kurulan Fritz Bloss Industrievertretungen adli sahis
sirketinden 1980 yilinda Korona, plazma ve alev 6n isleme
cihazlarinin tireticisi olan arcotec GmbH sirketi ortaya ¢cikmistir.
Onisleme sonuclarinin en iyi sekilde degerlendirilebilmesi icin,
bu amacgla gelistirilen test miirekkepleri kullanilmistir.

Mavi renkli bu test mirekkepleri, DIN 53364/ISO 8296
standartlarina uygun olarak tretilmis olup, glinimiizde uygun
sekilde toksik olarak isaretlenmesi gerekmektedir.

2 arcotest GmbH

Toksik olmayan miirekkeplerin tedarik edilmesi yonlindeki piyasa
talebi dogrultusunda, 1980’den itibaren bu talebi karsilayan
murekkep karisimlari tretilmistir.

Glinimizde diger ureticilerin cok cesitli mirekkepleri genellikle
“toksik degildir” seklinde tanimlansa da, bunun 6zellikle
etiketleme eksikliginden kaynaklandigi distunildiginde, boyle
bir tanimlamanin sagliga zararsizli§i géstermedigi
unutulmamalidir.

2020 yilinda bir yenilik olarak sagliga zararsiz arcotest®
ORGANIC/BIO test mirekkebi tretilmis olup, bu trlnleri yesil
renkli mirekkebin yani sira yesil tirlin govdesinden tanimak
mimkinddr.

Giinlimiizde arcotest GmbH sirketi, test mirekkepleri yardimiyla
ylizey geriliminin/ylizey enerjisinin belirlenmesine yonelik trlinler
konusunda, uzman gevrelerde ve endustrinin bircok katmaninda
¢ok yiiksek bir taninirlik derecesine sahiptir.
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arcotest GmbH sirketi, test miirekkepleri iireticisidir

Test murekkepleri; plastik, cam, seramik, metalden yapilmis kati malzemelerin ylizey enerjisini (YE)/

ylizey gerilimini (YG) belirlemek igin kullanilabilir.

Bu sekilde, 1slatma modeli yardimiyla 6zellikle yiizeylerin baski, yapistirma ve vernikleme islemleri

icin yapisma olasiligi da belirlenir.

YG’nin belirlenmesi, test miirekkeplerinin degerlendirilecek
ylizeylere birkag santimetre uzunlugunda bir ¢izgi olarak
uygulanmasi ve miirekkep ¢izgisinin davranisinin
gozlemlenmesi yoluyla gergeklestirilir. Cizgi, mirekkep
ozelliklerine bagli olarak 2 veya 4 saniye icerisinde biizilirse,
test ylizeyinin ylizey gerilimi (YG) test miirekkebinden daha
disuktir. Buna karsilik, gizgi isaretinin ayri yonlere akmasi,
uygulanan mirekkebin yiizey geriliminin ylizeyden daha diisiik
oldugunu gosterir.

Cizgi, gbzlem siiresi icinde degismeden kalirsa, yiizey
geriliminin degerine tam olarak ulasilmis veya biraz daha
yliksek demektir.

ister metal, ister plastik veya diger malzemelerde olsun, tiim
olciimler icin ayni mirekkepler kullanilabilir.

Bu mirekkepler, hem liretim alaninda hem de laboratuvar icin
esit Ol¢lide kullanilabilir.

Olclimler zaman alici oldugundan ve kullanim icin bir uzman
gerektirdiginden, alternatif olarak temas agisi él¢iim cihazlan
genellikle sadece laboratuvar sektortinde kullanilir.

Test miirekkepleri, kademeli olarak ayarlanabilen ve boylece
ylzeyleri degerlendirmek i¢in 18 ild 105 mN/m (Dyn/cm) gibi
genis bir algilama araligina sahip kimyasal madde
karigsimlandir.

Basit bir 6rnek vermek gerekirse, su itici ylizeyler (boncuk
olusumu) ile suyu (73 mN/m) lizerine alan ve dagitan yiizeyler

vardir ve bu arada baski miirekkebinin, yapistiricinin veya
vernigin ozelliklerine bagli olarak, 38 mN/m’nin lizerinde iyi
yapisma degerlerinin beklendigi tim durumlar mevcuttur.

Metal sektoriinde, tretim prosesine bagli olarak yiizeyler az veya
cok yag ile kirlenebilir, bu da sonucu hizli ve dogru bir sekilde
belirlenmesi gereken temizleme islemlerini gerekli kilar; ayrica bu
kirlerin her zaman ylzeyler izerinde dlzgin bir sekilde dagilmadigi
da unutulmamalidir.

ister folyo olarak, ister enjeksiyon kaliplama ile kalip parcasi olarak
tretilmis olsun, plastiklerin genellikle kirli ylizeyleri yoktur. Basta
poliolefinler olmak tizere malzemeye bagli olarak, ylizey gerilimini
gerekli degerlere getirmek amaciyla baski, vernikleme, yapistirma
icin fiziksel veya kimyasal olarak islenir.

Test miirekkepleri, 10 mililitreden itibaren siselerde veya kalem
formunda tedarik edilmektedir ve stoklarda mevcuttur.

Miisteri sorulari bir uygulama teknigi departmaninda kisa stirede
cevaplandinldidi gibi, 6rnek incelemeler yapilmasi da mimkunddr.

Test miirekkeplerinin raf @mrii, herhangi bir 6zel kosula tabi
degildir. Bu stire genellikle 6 ay olarak kabul edilir.

Kullanilabilirlik genellikle sadece ylizeylerden uzaklastirilabilen
kirlerle sinirlandinlir ve bu etki tek kullanimlik pamuklu ¢cubuklarla
bliyik 6l¢tide ortadan kaldirilabilir.
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Yiizey enerjisini (YE)/Yiizey gerilimini (YG)
test murekkepleriyle test etmek

Genel bilgiler

Her kati malzeme, temiz durumdayken depolama siiresi boyunca azalan belirli bir ylizey enerjisine/ytizey
gerilimine sahiptir. Yiizey enerjisi yapistirma, vernikleme, baski gibi bircok teknik proseste nemli bir rol oynar

ve yapistiricilarin yapigmasi ve islatma icin belirleyicidir.

Yiizey enerjisi mN/m ve Dyn/cm cinsinden belirtilir. Bu, DIN 53364/ISO 8296 standartlarina uygun test
miurekkepleri veya diger bilesimlerle gosterilir. Sivilarla karsilastirildiginda, bir kati malzemenin yiizey enerjisi
sadece temas agisi ile dolayli olarak belirlenebilir. Bu durumda, belirli yiizey enerjisine sahip bir test sivisi kati

malzemeye uygulanir.

Test miirekkeplerinin/kalemlerinin uygulamalari

Metaller: Plastikler:
Yiizey temizliginin degerlendirilmesi. ileri isleme icin aktivasyon enerjisinin belirlenmesi
Temizlik sivilarinin kullanilabilirliginin degerlendirilmesi. (6rnegin baski, yapistirma, vernikleme, i1slatma sirasinda)

Metal/plastikler/seramik.... vs.

Yiizeydeki kirler Yaglar, toz, antistatik maddeler, kayganlastirici
maddeler, ayirict maddeler, parmak izleri

Plastikler: su/solvent/on islemeile
. ) Metaller: Korona/plazma/fiziksel 6n isleme
iglenmesi (Burada yiizeyin kaba bir sekilde temizlenmesi gereklidir)

Yiizeyin temizlenmesi/

YE/YG (islenmemis yiizey) Metaller: 25-35 mMN/m
Plastikler: <38 mN/m veya daha yliksek

YE/YG (islenmis yiizey) 38 mN/m’den itibaren (temizlik icin asgari deger)

44 mN/m’den itibaren (ileri isleme icin nominal deger)
Havadaki oksit tabakasi olusumundan dolayi, metallerin
dogal yiizey enerjisi (>100 mN/m) tek basina temizlenerek
elde edilememektedir.

arcotestCLEANER ile optimum temizlik.

arcotest GmbH
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UygUIama Made in Germany

islenmemis yiizey islenmis yiizey
kirli yiizey temiz yiizey
kotii 1slatma iyi islatma

e «.

Metallerde arcotest® pamuklu cubuklarin kullanilmasi her zaman onerilir.
Her siirme isleminden sonra, yeni pamuklu ¢ubuklar kullanilmalidir.

arcotest GmbH 5



Test miirekkebi/kalemleri ile kati malzemelerin yiizey
enerjisinin/geriliminin ol¢iilmesi

Olgiim araci

Ortam ve kati

malzemelerin 6l¢iim
sicakligi

Test edilecek kati
malzemenin
durumu

Uygulama /
Siirme

Gozlem siiresi
(miirekkep
siiriildiikten sonra)

Sonug

Raf omrii

Kullanilabilirlik

arcotest GmbH

Uygulama

Miirekkep/Kalem

arcotest® ORGANIC: 30-46 mN/m, (toksik degil, sagliga
zararli degil, 1272/2008 (CLP) sayili Tehlikeli Maddeler
Yonetmeligi (AT) uyarinca etiketlemeden muaf)

arcotest® PINK: 22-60 mN/m, (toksik degil)

arcotest® BLUE: 18 -105 mN/m, (toksik 24-57 mN/m) DIN
1SO 8296 ve ASTM D 2578-99a’ya gore

20°C +/ -3°C

Artik yiizeylere ciplak elle temas edilmesine
gerek yoktur.

Miirekkep: Bir fircayi veya pamuklu cubugu test
mirekkebini igine daldirin ve sisenin boyun
kismina styirin.

Miirekkep/Kalemler: Onceki islerin miirekkep
izlerine temas ettirmeden, diisiik basingla
yaklasik 40 mm sirin. Mirekkep cizgisi, diizglin,
kesintisiz bir ¢izgi seklinde surilmelidir.

Asiri kirlenmis/yaglanmis yiizeylerde arcotest®
pamuklu cubuklari sadece bir kez kullanin.

arcotest® ORGANIC: 30 ila 46 mN/m 2sn.
arcotest® BLUE: 18 ila 105 mN/m 2 sn.
arcotest® PINK: 22 ila 26 mN/m 2 sn.
28 ila 44 mN/m 4 sn.
45 ila 60 mN/m 2sn.

1. Homojen, diizglin ¢izgi
2. Damla olusumu, (1slatma kéti/yok)

3. Miirekkebin yayilmasi

Mirekkep/kalemler
acildiktan sonra 6 ay.

Bu miirekkebin kullanimina baglidir.
Kirin siselerin icine veya isaretleme kalemlerine aktarilmasi

diger bilgiler

Farkli 6l¢limler (murekkepler/kalemler/pamuklu
cubuklar) veya test miirekkebi serileri ile belirlenen
degerler, birbirleriyle yeterince karsilastirlabilir
degildir.

Lutfen yalnizca bir miirekkep tiirti (renk) ile uygulayin!

+/-10°C’lik sicaklik sapmasi, ylizey geriliminde
+/- 1 mN/m’lik bir degisiklige neden olur.

Parmak izleri ylizey gerilimini azaltabilir.
(Eldiven giyin)

Temizlenmemis metallerde arcotest® pamuklu cubuklar
kullanilmalidir. Ticari olarak temin edilebilen pamuklu
cubuklar uygun degildir, bunlar kozmetik yaglar icerir.
Pamuklu gubuklari kullanirken, siselerden firgayla siirme
uygulamasina benzer sekilde, suiriilen miktarin esit
olmasina, yani ¢ok kalin olmamasina dikkat edilmelidir, aksi
takdirde kiiclik gosterge farkliliklari ortaya ¢ikabilir (daha
kalin stirme miktarlari, diistik miktarlara gore biraz daha
yiiksek (1 mN/m) bir deger gosterebilir).

Firca/pamuklu gubuk veya kalemle uygulanan ¢izginin
kenarlari miirekkep 6zelliklerine bagli olarak 2 veya 4
saniye icinde buziillrse, 6lgiimi bir sonraki diigiik
degerle tekrarlayin. Kenarlar disa dogru uzaniyorsa,
Slctimii bir sonraki yliksek degerle tekrarlayin.

Cizgi, miirekkep 6zelliklerine bagli olarak 2 saniye
veya 4 saniye durursa, ylizey gerilimine ulasilmig
demektir.

1. Ylzey gerilimi, sise tizerindeki ayar degerine ulasmistir
veya biraz daha yUksektir.

2. Temiz degil, temizligi tekrarlayin veya 6n islem yapin.
Yzey gerilimi, mirekkebin degerinden daha dusk.

3. Yiizey gerilimi, mirekkebin degerinden daha ylksek

Test miirekkeplerinin minferit bilesenleri farkl
derecelerde buharlasir.
Kullandiktan sonra siseleri ve kalemleri sikica kapatin.

durumunda, él¢llen degerlerin degisip degismedigi kontrol

edilmelidir.



Kati malzemelerin ylizey gerilimi (YG)

Yiizeyler, ylzey gerilimleri agisindan test edildiginde, bu degerler
stirekli olarak daha diistik de@erler yoniinde degisebilir. Bunun icin,
6zellikle plastik sektoriinde yiizeyler aktif hale getirildiginde stirekli
olarak ylzey geriliminde bir azalmanin meydana geldigi ¢esitli

etkileyici faktorler vardir.

Degisiklikler genellikle giinler veya birkac hafta siirebildiginden,

degisiklik stiresinin sona ermesi cesitli faktorlere baglidir.

Etkileyici faktorler sunlardir:

« Malzemenin kimyasal yapisi

«» Malzemelerin temizlenmemis, temizlenmis veya aktif hale getirilmis

olmasi durumunda, depolama siiresinin uzunlugu
« Depolama sirasindaki sicaklik degisiklikleri

Malzemeler Dogal yiizey gerilimlerinin referans degerleri

Misterinin tesislerinde ileri isleme 6ncesinde ylzey gerilimi degerleri

her zaman kontrol edilmeli ve mallarin Ureticisi arcotest® tarafindan

sevkiyattan 6nce 6lgiilen degerlerle karsilastirilmalidir. Korona - Alev -
Plazma fiziksel ydontemlerini kullanmak suretiyle, yiizey gerilimi
degerlerini tekrar yiikseltme olasiligi vardir. Dahasi, fiziksel isleme
yontemleri, yiizey gerilimi degerlerinde tekrarlanan yikama isleminde
pek mimkiin olmayan 6nemli bir artis olasiligi sunsa bile, temizleme
isleminin yikama ve kurutma ile tekrarlanmasi cok az anlam ifade eder.

« Depolama sirasindaki kirlenme olasiliklari
« Zaman icerisinde metal yiizeylerde oksitlenme
» Malzemenin Ureticiden musteriye nakliye kosullari

Malzeme Kisaltma 20°C’de mN/m
Plastikler

Polietilen PE 32
Polipropilen PP 30
Eglliizluetf;:l)er (polietilen, polipropilen, polibitilen/ PE. PP, PB 30
Polivinil klortir pvC 40
Polistrol PS 38
Politiretan PUR 37
Polietilen tereftalat PET 44
Polibiitadien PU 45
Politetrafloroetilen PTFE 21
Poliakrilonitril PAN 46
Polieter siilfonlar PES 47
Polikarbonat PC 42
Fenol-formaldehit recinesi PF 42
Silikon 22
Epoksi regineler 45
Aliiminyum folyo 41
Cam 73
Gelik 43-46

Malzemelerin (metal, cam, seramik vb.) temizligine iliskin
yiizey geriliminin referans de@eri

38’den itibaren

arcotest GmbH 7
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arcotest® ORGANIC test mirekkepleri, yesil renkli, tanimlanmis ylizey
gerilimine sahip test sivilaridir. Bunlar, toksik olmayan ve etiketlemeden muaf
test mirekkepleri sunabilmek icin 6zel olarak gelistirilmistir. arcotest®
ORGANIC test miirekkebinin uygulamasi ve kullanimi, DIN 53364 ve ISO 8296
standartlarina dayanmaktadir.

Tehlikeli Maddeler Yonetmeligine gore, ORGANIC test mirekkeplerinin
etiketlenmesine gerek yoktur (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
arcotest® ORGANIC test murekkepleri
siselerde veya 30 ile 46 mMN/m (Dyn/cm)

arasi kalem seklinde tedarik edilebilmektedir.

- arcotest ——
Testtinte
Test Ink
Encre Test

161140
—__*Ww.arcotestinfo
—

Testtints
Test Ink



ORGANIC test kalemleri

« 30ila46 mN/m

+ Hassasiyet +/- 1,0 mN/m

+ Gozlem slresi: 2 sn.

+ Kullanimi kolaydir

« 4'lU, 6'li ve 8'li set veya tek kalem halinde,
icerik: 5 ml

30-46 mN/m

ORGANIC Jumbo test kalemleri

30ila 46 mN/m
Hassasiyet +/- 1,0 mN/m

.

+ Gozlem siresi: 2 sn.

« Cizgi genislgi 15 mm

+ Genis alanlari test etmek icin idealdir

« 4'lii, 6'live 8'li set veya tek kalem halinde,

icerik: 17 ml o
15 mm

Sise icerisinde ORGANIC

« 30ila46 mMN/m
« Hassasiyet +/- 0,5 mN/m

30-46 mN/m

+ GOzlem sliresi: 2 sn.

» 10,100 ve 250 ml'lik siseler igerisinde
veya her biri 7 x 10 mllik setler
halinde temin edilebilir

-
/ 30-46 mN/m

arcotest GmbH 9
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PINK test miirekkepleri, tanimlanmis ylzey gerilimi araligindaki pembe renkli test sivilaridir.

Bu sivilar, toksik olmayan test miirekkepleri sunabilmek icin gelistirilmistir. Uygulama ve
kullanimlari DIN 53364 ve ISO 8296 standartlarina dayandigindan, s6z konusu PINK test
mirekkepleri, BLUE (mavi) test miirekkeplerinin ikamesi olarak kullanilabilir.

PINK test murekkepleri, sise veya kalem icinde tedarik edilebilir.

Toksik degildir.
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PINK test kalemleri

o 22ila60 mN/m
» Hassasiyet +/-1,0 mN/m
+ GOzlem siresi:
22 ila 26 mN/m: 2 sn.
28 ila 44 mN/m: 4 sn.
45ila 60 mN/m: 2 sn.

« Kullanimi kolaydir 5mm

« 4'li,6'live 8'li set veya tek kalem halinde,
icerik: 5 ml

PINK Jumbo test kalemleri

« 30ila50 mN/m
« Hassasiyet +/- 1,0 mN/m «36 & 38 ‘k 40 !
+ Gozlem siresi:
30ila44 mN/m: 4 sn.
46 ila 50 mN/m: 2 sn.
« Cizgi genisldi 15 mm

« Genis alanlari test etmek igin ideal
5 QICO\GS\ )

15 mm
30-50 mN/m

« 4'lU, 6'live 8'li set veya tek kalem halinde,
icerik: 17 ml

Sise icerisinde PINK

o 22ila60 mN/m

+ Hassasiyet +/- 0,5 mN/m

+ Gozlem siresi:
22 ila26 mN/m 2 sn.
28 ila 44 mN/m 4 sn.
45ila 60 mN/m 2 sn.

+ 10,100 ve 250 ml’lik siseler icerisinde
veya her biri 7 x 10 mllik setler halinde
temin edilebilir

arcotest GmbH 11
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Made in Germany
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BLUE test miirekkepleri

BLUE test miirekkepleri, tanimlanmis ylzey gerilimi araligindaki (ISO 8296’ya
gore, DIN 53364, ASTM 2587, JISK 6768’e karsilik gelir) mavi renkli test sivilaridir.
Test edilecek malzemenin ylizey gerilimi, basitce lizerine test miirekkebi
surllerek belirlenir. Bu trlinler, 18,4 ile 105 mN/m arasindaki ylizey gerilimi
araliginda temin edilebilir.

Siseicerisinde veya kalem (28 bis 72 mN/m) seklinde tedarik edilebilir.

Renksiz: 18, 76, 84, 90 ve 105 mN/m.

24 ile 57 mN/m arasinda toksiktir.

Testtinte
Test Ink

t
Encre Tes arcoles!
Testtinte
Foote: Test Ink
'7'—_ Encre Tes!




BLUE test kalemleri

« 28ile 60 mN/m arasi, birer adimlik artislarla

ve 62 ile 72 mN/m arasi, ikiser adimlik artislarla mevcuttur
+ Hassasiyet +/- 1,0 mN/m
+ GoOzlem siiresi: 2 sn.
+ Kullanimi kolaydir
« Dokilmesi mimkin degildir
« 4'lU, 6'li ve 8'li set veya tek kalem halinde,
icerik: 5 ml

5mm

28 - 72 mN/m

Sise icerisinde BLUE

« 18ila105 mN/m

« Hassasiyet +/- 0,5 mMN/m

+ Gozlem suresi: 2 sn.

« 10,100 ve 250 ml’lik siseler icerisinde
veya her biri 7 x 10 mllik setler halinde
temin edilebilir

arcolest- ah?}
Testtinte T:sttlnh arcolest o

Test Ik Toat ink

tncre Test | oo
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QUICKTEST 38° RAPIDTEST 38°

QUICKTEST 38®ve RAPIDTEST 38% ile poliolefinlerin (polipropilen, polietilen, polibutilen) 6n

isleminin nasil bir etki gésterdigi belirlenebilir. Kalemin icerisinde bulunan sivi, yaklasik 38 mN/m’lik

veya daha yiiksek bir yiizey gerilimi degerinde kesintisiz ¢izgi olarak durur; bunun altindaki
degerlerde damlayarak akar. QUICKTEST 38® veya RAPIDTEST 38° ile uygulanan ¢izgi saniyeler

icerisinde kurur; daha sonra silinmesine gerek yoktur.

Dikkat ceken kirmizi renk
sayesinde iyi okunabilirlik

« Suda yasayan organizmalar i¢in
toksik degildir

¢ G0z hasarina neden olmaz
» Sagliga zararli degildir

@
3

LNIWALIVEL HNOd
1531 3uON3

onLYvIUL VNOUOS WO B
NI DNLLS3L

TYNTA DE TEST
PARA TRATAMIENTO 5mm
- P e
AR TRATAMIENTS. g
4 rESTTINTE

« Daha iyi okunabilirlik

« Cizgi genislgi 15 mm

¢ Igerik 15 ml

« Genis folyo yiizeylerinde test Horasy ey
yagmak icin idealdir H

o - ?’Q " & ;
st B 13
15mm u ,W“mw"f“""" i 4
=
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AUNILLSIL
IHINELIVHL WNI0d
[ETE Y
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AVANTAJLARI: DIKKAT:

+ Uygulamasi kolaydir RAPIDTEST38® ve QUICKTEST 38%in test sivisi solvent igerir.
+ Poliolefinen lzerindeki hizli testler igin idealdir Bu, solvente duyarli malzemelerde (digerlerinin yani sira

« Silme gerekli degildir PS) yanlis sonuglarin ortaya ¢ikmasina neden olabilir!

« Test sonucunun kalici olarak gosterilmesi
+ Test sonucunun arsivlenmesi

14 arcotest GmbH




arcotestCLEANER

etil alkol bazli bir solventtir. Metal, cam ve plastik gibi ¢esitli yiizeylerde temizligi
artirmak icin kullanilir. arcotestCLEANER sayesinde, test miirekkebi ile test
edilen parcalar silinerek tekrar kullanilabilir. Yiizeyler ¢ok farkli oldugu igin her

uygulamadan 6nce mutlaka uygunluk testi yapilmalidir.

« dahaylksek ylzey temizligi saglar
« Etil alkol bazli solvent sistemi

+ rahatsiz edici koku yaymaz

+ cok hizli kurur

+ biradimda temizleyebilir ve yapiskan kuvvetini artirabilir

« uygulanan test miirekkeplerinin kolay temizligi
« 250 ml alliminyum siselerde mevcuttur

Pamuklu ¢ubuk

test miirekkebini siirmek igin.

test edilmis, 100 adet, 15 cm uzunlugunda.

« Kirli ylizeylerde tek seferlik kullanim icin uygundur

+ 250 ml'lik cam giselerden Urlin kullanimiigin idealdir

Test lambasi

Olclim yiizeyi ile test mirekkebi arasinda diisiik kontrast

olmasi durumunda kullanim igin. 6rn. koyu renkli plastik /

koyu renkli murekkep.

A

P
>

|

‘arcolesl’

Made in Germany

arcotestCLEANER
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16

arcotest® ORGANIC tagsima cantasi

Test miirekkebi sigelerini tagimak
ve depolamak icin.

Kullanim sirasinda siseleri
yerlestirmek icin idealdir.

Kiiclik arcotest® ORGANIC tagima ¢antasi yeni
gelistirildi. Yesil cantalarimizin imalatinda petrolden
tamamen kaginil mistir .

Glikoz, dogal mumlar, mineraller ve dogal lifler
gibi% 93 oraninda yenilenebilirhammaddelerden
olugmaktadir.

Tasima ¢antasi tamamen geri doniisiime uygundur.

Tasima g¢antasi, kiigiik

Her biri 10 ml’lik 7 test miirekkebi sisesi igin.
Test kalemleri veya pamuklu cubuklar icin
yerlestirme gozii

Tasima cantasi

Tasima gantasi, biiyiik
Her biri 10 mUlik 24 test
miirekkebi sisesiicin

Tasima cantasi, kiiciik

Her biri 10 ml’lik 7 test murekkebi sisesiigin.
Test kalemleri veya pamuklu ¢ubuklar igin
yerlestirme gozi

arcotest GmbH



arcotest® _ORGANIC
canta SETI - 8 Parca

Tasima cantasi icerigi:
+ ORGANIC Set 32-44 fircasiz
« Pamuklu cubuk

arcotest® PINK
canta SETI - 9 Parca

Tasima cantasi icerigi:

+ PINK Set A 32 - 44 fircasiz
» arcotestCLEANER 250 ml
» Pamuklu cubuk

arcotest® _BLUE
canta SETI - 9 Parca

Tasima cantasi icerigi:

+ BLUE Set A 28 - 56 mN/m firgasiz
» arcotestCLEANER 250 ml

« Pamuklu cubuk

arcotest GmbH 17



Uriinlere Genel Bakis (arcotest’)

Made in Germany

Sise icerisinde ORGANIC test miirekkepleri

30ila 46 mN/m // hassasiyet +0,5 mN/m //fircasiz // etiketlenmesi zorunlu degildir

-
STANDARD Set ACIK Set PET 10 ml
32343638404244 mN/m 30ila46 mN/m 30ila46 mN/m
Her biri 10 mU'lik 7 sisesi Sizin sectiginiz her biri 10 mU'lik 7 cam Gida sektordi icin 6zel tasarim
Uriin No. 40.20000.4 fircasiz sise Uriin No. 40.204XX.4 fircasiz

Uriin No. 40.20001.4 fircasiz

2 [\
10 ml 100 ml 250 ml
30ila46 mN/m 30ila46 mN/m 30ila46 mN/m
Standart ve 6zel ayar olarak Standart ve 6zel ayar olarak Standart ve 6zel ayar olarak
Uriin No. 40.201XX.4 fircasiz Uriin No. 40.202XX.0 Uriin No. 40.203XX.0

Uriin No. 40.202XX.0 (SE) Uriin No. 40.203XX.0 (SE)

O RGAN I C teSt ka lem leri 30ila46 mN/m // hassasiyet +1,0 mN/m // etiketlenmesi zorunlu degildir

STANDART 8’li Set ACIK 8°li Set ACIK6'l1 Set ACIK 4'lii Set TEST KALEMI
3234363840424446 mN/m 30ila46 mN/m 30ila46 mN/m 30ila46 mN/m 30ila46 mN/m

8 test kalemi Sectiginiz 8 test kalemi Sectiginiz 6 test kalemi Sectiginiz 4 test kalemi Standart ve 6zel ayar olarak
Uriin No. 40.25000.0 Uriin No. 40.25001.0 Uriin No. 40.25002.0 Uriin No. 40.25003.0 Uriin No. 40.251XX.0

ORGANIC Jumbo test kalemleri 30ile 46 mN/m arasi, ikiser adimlik artislarla mevcuttur //

hassasiyet +1,0 mN/m // etiketlenmesi zorunlu degildir

STANDART 8’li Set ACIK 8’li Set ACIK6'li Set ACIK 4'lii Set TEST KALEMI Jumbo
3234363840424446 mN/m 30ila46 mN/m 30ila46 mN/m 30ila46 mN/m 30ila46 mN/m

8 test kalemi Sectiginiz 8 test kalemi Sectiginiz 6 test kalemi Sectiginiz 4 test kalemi Urtin No. 40.261XX.0
Uriin No. 40.26000.0 Uriin No. 40.26001.0 Uriin No. 40.26002.0 Uriin No. 40.26003.0

18 arcotest GmbH




Sise icerisinde PINK test miirekkepleri

22 ila 60 mN/m // toksik degildir

hassasiyet +0,5 mN/m

AGIK SetA

32343638404244mN/m
Her biri 10 mUlik 7 cam sise
Uriin No. 40.60000.0 firgali
Uriin No. 40.60000.4 fircasiz

10 ml

22ila 60 mN/m

Standart ve 6zel ayar olarak
Uriin No. 40.601XX.0 fircali
Uriin No. 40.601XX.4 fircasiz

PINK test kalemleri

22 ila 60 mN/m // toksik degildir
hassasiyet +1,0 mN/m

STANDARD:
OZEL AYAR (SE):

AGIK Set

22iila 60 mN/m

Sizin sectiginiz her biri 10 mllik 7 cam sise
Uriin No. 40.60001.0 fircali

Uriin No. 40.60001.4 fircasiz

=

100 ml

22ila 60 mN/m

Standart ve 6zel ayar olarak
Uriin No. 40.602XX.0

Uriin No. 40.602XX.0 (SE)

STANDARD:
OZEL AYAR (SE):

(arcolesl’)

Made in Germany

PET 10 ml

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 mN/m
22242628 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 mN/m

32ila44 mN/m

Gida sektorl igin 6zel tasarim
Uriin No. 40.700XX.0 fircali
Uriin No. 40.700XX.4 firasiz

250 ml

22ila 60 mN/m

Standart ve 6zel ayar olarak
Uriin No. 40.603XX.0

Uriin No. 40.603XX.0 (SE)

STANDART 8’li Set

30323436 38 40 42 44 mN/m
8 test kalemleri
Uriin No. 40.45001.0

AGIK 8°li Set

22ila 60 mN/m
Sectiginiz 8 test kalemi
Uriin No. 40.45000.0

PINK Jumbo test kalemleri

U, by Ewhnbaba sy

1 e
STANDART 8°li Set

3032343638404244mN/m
8 test kalemi
Uriin No. 40.46000.0

..;u---l-!"”""'"!‘

L

AGIK 8'li Set

30ila 50 mN/m
Sectiginiz 8 test kalemi
Uriin No. 40.46001.0

ACIK 6'li Set
22ila60 mN/m
Sectiginiz 6 test kalemi
Uriin No. 40.45002.0

ACIK 4'liiSet
22ila60 mN/m
Sectiginiz 4 test kalemi
Uriin No. 40.45003.0

30 ila 50 mN/m // toksik degildir // hassasiyet +1,0 mN/m

AGIK 6'li Set

30ila 50 mN/m
Sectiginiz 6 test kalemi
Uriin No. 40.46002.0

AGIK 4'lii Set

30ila 50 mN/m
Sectiginiz 4 test kalemi
Uriin No. 40.46003.0

30 32 34 36 38 40 42 44 mN/m
22242628 31 33 35 37 39 41 43 45-60 mN/m

TEST KALEMI

22ila 60 mN/m
Standart ve 6zel ayar olarak
Uriin No. 40.451XX.0

TEST KALEMI Jumbo
30ila 50 mN/m
Uriin No. 40.461XX.0

arcotest GmbH 19




test kalemleri BLUE

20

(arcolest’)

Made in Germany

Urlinlere Genel Bakis

Sise icerisinde BLUE test miirekkepleri

18 ila 105 mN/m // toksiktir 24 ila 57 mN/m // STANDARD: 28 32 35 38 41 44 48 56 mN/m
hassasiyet +0,5mN/m //30ila 72 mN/m ISO 8296’ya (OZEL AYAR (SE): 18 (renksiz) 20 22 24 26 29 30 31 33 34 36 37 39 40 42 43 45 46 4749 50 51
gore; DIN 53364 ve ASTM’ye (ABD) karsilik gelir 52 53 54 55 57 58 60 62 64 66 68 70 72 mMN/m

(renksiz:) 76 84 90 105 mN/m

SetA

28353841444856 mN/m
Her biri 10 ml'lik 7 cam sise
Urtin No. 40.30001.0 firgali
Uriin No. 40.30001.4 fircasiz

10ml

18 (renksiz) ila 72 mN/m
Standart ve 6zel ayar olarak
Uriin No. 40.301XX.0 fircali
Uriin No. 40.301XX.4 fircasiz

ACIK 8°li Set
28ila72 mN/m

Sectiginiz 8 test kalemi
Uriin No. 40.35001.0

arcotest GmbH

SetB

28323538414448 mN/m
Her biri 10 ml'lik 7 cam sige
Uriin No. 40.30000.0 fircali
Uriin No. 40.30000.4 fircasiz

100 ml

18 (renksiz) ila 72 mN/m
Standart ve 6zel ayar olarak
Uriin No. 40.302XX.0

Uriin No. 40.302XX.0 (SE)

SetC

30323436384042 mN/m
Her biri 10 ml'lik 7 cam sise
Uriin No. 40.30003.0 fircali
Uriin No. 40.30003.4 fircasiz

250 ml

18 (renksiz) ila 72 mN/m
Standart ve 6zel ayar olarak
Uriin No. 40.303XX.0

Uriin No. 40.303XX.0 (SE)

toksiktir 24 ila 57 mN/m // hassasiyet + 1,0 mN/m

ACIK6'l1 Set
28ila72 mN/m

Sectiginiz 6 test kalemi
Uriin No. 40.35002.0

ACIK 4'lii Set
28ila72 mN/m

Sectiginiz 4 test kalemi
Uriin No. 40.35003.0

ACIK Set

18 (renksiz) und 20 ila 72 mN/m
Sizin sectiginiz her biri 7 cam
sise

Urtin No. 40.30002.0 fircali
Uriin No. 40.30002.4 fircasiz

RENKSIZ 10 ml

76 84 90 105 mN/m

Ozel ayar

Uriin No. 40.301XX.0 (SE) fircali

28 ile 60 mN/m arasi, birer adimlik artislarla ve 62 ile 72 mN/m arasi, ikiser adimlik artiglarla mevcuttur

TEST KALEMI
28ila72 mN/m
Uriin No. 40.351XX.0



QUICKTEST 38°

QUICKTEST 38°

yakl. 38 mN/m
Poliolefinler tizerinde hizli test
5ml

Uriin No. 40.55100.0

Canta SETI

arcotest® PINK
Canta SETI

Canta icerigi:
*PINK set A32 - 44 mN/m

« arcotestCLEANER 250 ml

« Pamuklu gubuk

Uriin No. 40.60000.8

Uriin No. 40.60001.8 (ACIK Set)

QUICKTEST 38° Jumbo

yakl. 38 mN/m

Poliolefinler Gizerinde hizli test
15 ml, 15 mm cizgi genisligi
Oriin No. 40.55100.4

arcotest® BLUE
Canta SETI

Canta icerigi:

«BLUE set A28 - 56 mN/m
« arcotestCLEANER 250 ml
» Pamuklu cubuk

Uriin No. 40.30001.8

Uriin No. 40.30002.8 (ACIK Set)

Aksesuarlar ve temizlik

(arcolest’)

RAPIDTEST 38°®

RAPIDTEST 38°

yakl. 38 mN/m
Poliolefinler tizerinde hizli test

5ml

Uriin No. 40.66100.0

. . 3 . \
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Pamuklu cubuk Test lambasi arcotestCLEANER

test edilmis, 100 adet,
15 cm uzunlugunda.

Uriin No. 40.31700.0

Olgiim yiizeyi ile test
murekkebi arasinda
disuk kontrast olmasi

icerik 250ml

durumunda kullanim igin.
Urtin No. 40.31600.0

Temizligi optimize eder

Uriin No. 40.32000.0

Made in Germany

RAPIDTEST 38° Jumbo

yakl. 38 mN/m
Poliolefinler Gizerinde hizli test

15 ml, 15 mm cizgi genisligi

arcotest® ORGANIC
Canta SETI

Canta icerigi:

+ ORGANIC set 32-44 mN/m

« Pamuklu cubuk

Uriin No. 40.20000.8

Uriin No. 40.20001.8 (ACIK Set)

Uriin No. 40.66100.4

Tasima cantasi, kiigiik

Her biri 7 test mirekkebi sisesi
igin. Test kalemleri (maks. 4'li
test) veya veya pamuklu ¢ubuklar
icin yerlestirme gozu.

iceriksiz.

Uriin No. 40.31800.0 (mavi)
Uriin No. 40.31800.5 (resim)

Tasima cantasi, biiyiik

Her biri 24 test mirekkebi
sisesiicin.

iceriksiz.

Uriin No. 40.31900.0
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®
CCIICO[GS' > 1976’dan beri test miirekkepleri

Made in Germany

arcotest GmbH
Rotweg 25

[=]: E 71297 Moensheim
Almanya
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38 mN/m (izerinde bir poliolefin folyonun test edilmesi

www.arcotest.info
info@arcotest.info
telefon +49 7044 - 902 270
faks +49 7044 -902 269
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