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Made in Germany

Teszttintak

a feliileti feszultség / feliileti energia vizsgalatahoz
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Made in Germany

Az arcotest GmbH Uveg-, kerdmia-, fém- és mianyag feliiletek
feluleti feszlltségének, ill. felileti energidjanak mérésére szolgald
teszttintdk gyartdja.

A céget 2003-ban alapitottak meg 6nalld cégként, amely akkoriban
az arcotec GmbH része volt.

Az 1976-ban alapitott Fritz Bloss Industrievertretungen
egyszemélyes tarsasaghbdl alakult 1980-ban a korona-, plazma- és
lang-el6kezeld berendezéseket gyartd arcotec GmbH.

A kifejlesztett teszttintakat arra hasznaltak, hogy az el6kezelési
eredményeket optimalisan ki lehessen értékelni.

Ezeket a kék szin(i teszttintdkat a DIN 53364/ ISO 8296 szerint
gyartottak és ma ennek megfelel&en mérgezének kell jeldIni.

2 arcotest GmbH

A piac nem mérgezd tintak iranti igényének hatdsara 1980-t6l
olyan tintakeverékek gyartasa is elkezd6dott, amelyek
megfelelnek ezeknek az igényeknek.

Mégha manapsag szamos mas gyarté nem mérgez6nek is nevezi

a tintdjat, meg kell jegyezni, hogy ezzel nem fejeznek ki egészségre
valé drtalmatlansagot, kiilonésen abban az esetben, ha az a
hianyz6 jelolés miatt feltételezhet6 lenne.

Ujdonsagként 2020-ban kifejlesztésre keriilt a nem artalmas
arcotest® ORGANIC/BIO teszttinta, amelyet a tinta zold szinérdl,
valamint a z6ld szin{ terméktestrdl lehet felismerni.

Az arcotest GmbH mara nagy ismertségre tett szert szakmai
korokben és az ipar szamos tertiletén, a fellileti fesziiltség / feliileti
energia teszttintak segitségével torténd megallapitasara szolgald
termékeinek kdszonhetGen.
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Az arcotest GmbH teszttintak gyartoja

Teszttintakkal meghatarozhaté a mlianyagbdl, tiveghdl, keramiabdl, fémbdl késziilt szilard testek

feluleti energiaja / felileti fesziiltsége.

Segitségiikkel meghatarozhatéd még kiilonosen a feliileteken valé tapadas lehetOsége nyomtatas,

ragasztas, lakkozas esetén, a nedvesitési kép alapjan.

A feliileti fesziiltség meghatarozasa a teszttintak
kiértékelendd fellletekre valé felhordasaval torténik néhany
centiméter hosszu csik formajéban és a tintacsik
viselkedésének megfigyelésével. Amennyiben a csik -
tintaspecifikaciétél figgben - 2 vagy 4 masodpercen beliil
6sszehizddik, Ggy a vizsgalt teriilet fellleti fesziiltsége kisebb,
mint a teszttintaé. Forditva, a jelol8csik szétfolyasa azt mutatja,
hogy a felvitt tinta feliileti fesziiltsége kisebb, mint a fellleté.
Ha a csik a megfigyelési id6n belil valtozatlan marad, akkor
sikeriilt pontosan elérni a feliileti fesziiltséget vagy valamivel
nagyobb értéket.

Az 6sszes méréshez, torténjen az fémen, mlianyagon vagy
mas anyagokon, ugyanazokat a tintdkat lehet hasznalni.
Atintdk ugyanlgy alkalmazhatdk a gyartasban, mint a
laboratériumi teriileten.

PeremszogmérG késziilékeket alternativaként tobbnyire csak
laboratériumi teriileten hasznalnak, mivel a mérések
idéigényesek és a kezeléshez szakemberre van sziikség.

A teszttintak olyan vegyi anyagok keverékei, amelyeket
fokozatosan lehet bedllitani, ezaltal nagy, 18 és 105 mN/m
(Dyn/cm) kozotti megfigyelési tartomannyal birnak a feliiletek
kiértékeléséhez.

Egy egyszer( példat emlitve: vannak viztaszito feliiletek
(gyongyképzBdés) és olyanok, amelyek felveszik és szétteritik a
vizet (73 mN/m), valamint mindenfajta allapot e kett6 kozott,
mikdzben j6 tapadasi értékek 38 mN/m felett varhatok, a

nyomdafesték, ragasztdéanyag vagy lakk tulajdonsagaitél fiiggden.

jo nedvesites

A fémiparban a feliiletek, gyartasi eljarastél figgben, tobbé vagy
kevésbé olajjal szennyezettek, ami olyan tisztitasi folyamatokat tesz
sziikségessé, amelyeknek az eredményét gyorsan és pontosan kell
értékelni, mikozben azt is figyelembe kell venni, hogy ezek a
szennyez6dések nem mindig egyenletesen oszlanak el a feliileteken.

Miianyagok esetében, legyen az félia vagy froccsontéssel készilt
idomelem, tobbnyire nem szennyezettek a feliletek. Anyagtol
fliggben, kiilonosen poliolefineknél, nyomtatas, lakkozas, ragasztas
céljabdl fizikai vagy vegyi kezelésnek vetik Gket ala, hogy a fellileti
feszlltség elérje a szlikséges értékeket.

A teszttintak min. 10 ml-es livegcsékben vagy stift formajaban
kaphatdk és raktarrél elérhetbk.

Egy alkalmazastechnikai részleg révid idén beliil megvalaszolja az
iigyfelek kérdéseit, és mintaellendrzésekre is van lehetGség.

Ateszttintak eltarthatésagat nem befolyasoljak kiiléndsebb
korilmények. A feltételezett eltarthatdsag altaldban 6 hdnap.
Afelhasznélhatdsagot rendszerint csak a feliiletekrél lehordhaté
szennyezGdések korlatozzak, ugyanakkor egyszer hasznélatos
vattapalcdkkal messzemendGkig kizarhato ez a negativ hatas.
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Feliileti energia / feliileti fesziiltség
ellenOrzése teszttintakkal

Altalanos informaciok

Tiszta allapotban minden szilard anyag a ra jellemzd feliileti energiaval / feluleti fesziiltséggel rendelkezik,
amely a taroldsi id6 soran csokken. A fellleti energia jelent8s szerepet jatszik szamos mUszaki folyamat soran,
igy ragasztasnal, lakkozasnal, nyomtatasnal, és meghatarozé az adhézids tapadas és a nedvesités
szempontjabol.

Afeliileti energia mN/m-ben és Dyn/cm-ben keriil megadasra. Ennek abrazolasa DIN 53364/ 1SO 8296 szerinti
vagy mas dsszetételll teszttintakkal torténik. Folyadékokkal ellentétben egy szilard anyag feliileti energidja
csak kdzvetve hatdrozhaté meg a peremszog altal. Ennek sordn meghatdrozott feliileti energiaji
tesztfolyadékot kell felvinni a szilard anyagra.

A teszttintak/-stiftek alkalmazasa

Fémek:
Feluletek tisztasaganak megitélése.
Tisztitéfolyadékok felhasznalhatdsaganak megitélése.

Mianyagok:
Aktivalasi energia megallapitasa tovabbi megmunkaldshoz
(pl. nyomtatas, ragasztas, lakkozas, nedvesités esetén)

Anyagok Fém/mUianyagok/kerdmia stb.
Szennyezc’idések a Olajok, por, antisztatikumok, cstsztatdk,
feliileten formalevélasztok, ujjnyomok

A feliilet tisztitasa | MUanyagok: vizzel / oldészerrel / el6kezeléssel
kezelése Fémek: korona-/plazma-/fizikai el6kezelés
(Itt feltétel a felilet elGzetes tisztitasa)

Feliileti energia / feliileti Fémek: 25-35 mN/m
fesziiltség (kezeletlen feliilet) MUanyagok: <38 mN/m vagy nagyobb

Feliileti energia / feliileti Min. 38 mN/m (a tisztasdg minimalis értéke)

fesziiltség (kezelt feliilet) Min. 44 mN/m (a tovabbi megmunkalas el6irt értéke)
Afémek természetes feliileti energiajat (>100 mN/m)
kizarélag tisztitdssal nem lehet elérni, a leveg6n képz6d6
oxidréteg miatt.

Optimalis tisztitas arcotest CLEANER segitségével.

4 arcotest GmbH



arcolesl’)

AlkalmaZéS Made in Germany

kezeletlen feliilet kezelt feliilet
szennyezett feliilet tiszta feliilet
rossz nedvesités jo nedvesités
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Fémek esetén mindig ajanlott az arcotest® vattapélcak hasznlata.
Minden egyes felvitel utan Uj vattapélcat kell hasznalni.

arcotest GmbH 5
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Szilard testek feliileti energiajanak

mérése teszttintaval/-stiftekkel

Mérbeszkoz

A kdrnyezet és szilard

test meérési
hémérséklete

Avizsgalando
szilard test
allapota

Alkalmazas |
felvitel

Megfigyelésiid6
(a tinta felvitele
utan)

Eredmény

Eltarthatosag

Felhasznalhatésag

arcotest GmbH

Alkalmazas

Tinta/stiftek

arcotest® ORGANIC: 30-46 mN/m, (nem mérgez6, nem

artalmas, a veszélyes anyagokrél szol6 1272/2008 (CLP)
(EK) rendelet szerint jel6lésmentes)

arcotest® PINK: 22-60 mN/m, (nem mérgez0)

arcotest® BLUE: 18 -105 mN/m, (mérgezd, 24-57 mN/m)

a DIN ISO 8296 és az ASTM D 2578-99a szerint

20°C+/-3°C

Afeliileteket mar nem szabad csupasz kézzel
megérinteni.

Tinta: martsa bele az ecsetet vagy vattapalcat a
teszttintdba és hiizza le az tiveg nyakan.

Tinta/stiftek: csekély nyomast kifejtve hiizzon egy kb.
40 mme-es csikot anélkiil, hogy érintené a korabban
felvitt tintacsikokat. A tintacsikot egyenletes,
folytonos vonalként kell felvinni.

Er6sen szennyezett/olajos feliiletek esetén csak
egyszer hasznalatos arcotest® vattapalcdkat
hasznéljon.

arcotest® ORGANIC: 30- 46 mN/m 2mp
arcotest® BLUE: 18 - 105 mN/m 2 mp
arcotest® PINK: 22 - 26 mN/m 2mp

28 - 44mN/m 4mp

45 - 60 mN/m 2mp

1. Homogén, egyenletes csik
2. Cseppképz6dés (rossz/nincs nedvesités)

3. Atinta szétteriilése

6 hénap a tinta/stiftek
felnyitasat kovetGen.

Ez a tinta hasznélatatol fiigg.
A szennyez8dés livegekbe vagy filcekre keriilése esetén
ellendrizni kell, hogy médosulnak-e a mérési értékek.

Tovabbi informaciok

Kiilonb6z6 mérésekkel (tintak/stiftek/vattapalcak) vagy
teszttintasorozatokkal megallapitott értékek nem
hasonlithatdk 6ssze egymassal kell§ pontossaggal.

Csak egyfajta tintat (szin) hasznaljon!

+/-10 °C-0s h6mérséklet-eltérés a feliileti fesziiltség
+/- 1 mN/m-es valtozasat eredményezi.

Az ujjnyomok csokkenthetik a fellileti fesziiltséget.

(Viseljen keszty(it)

Az arcotest® vattapalcak hasznalata tisztitatlan fémek
esetén ajanlott. Kereskedelmi forgalomban kaphat6
vattapélcak nem alkalmasak a feladatra, mivel
kozmetikai olajokat tartalmaznak.

A vattapalcdk haszndlatakor, akdrcsak az tivegcsékb6l
ecsettel torténd felvitel soran, arra kell Gigyelni, hogy a
felvitt mennyiség egyenletes legyen, tehat ne tul vastag,
ellenkezd esetben csekély kijelzési killonbségek
mutatkoznak (a vastagon felvitt mennyiség valamivel
magasabb (1 mN/m ) értéket jelezhet, mint a
vékonyabb).

Amennyiben az ecsettel/vattapélcaval vagy stifttel felvitt csik
szélei a tinta specifikaciéjatol fliggden 2 vagy 4 masodpercen
beliil 6sszehtzédnak, ismételje meg az eggyel kisebb értéki
mérést. Amennyiben a szélek kifelé futnak, ismételje meg az
eggyel magasabb értékd mérést.

Afeliileti feszlltséget akkor éri el, ha a csik a tinta
specifikacidjatél figgben pontosan 2 vagy 4 masodpercig
mozdulatlan marad.

1. Afeluleti fesziiltség elérte az livegen lévé bedllitasi értéket
vagy valamivel magasabb anndl.

2. Nem tiszta; ismételje meg a tisztitast vagy végezzen elGkezelést.

Afeliileti fesziiltség alacsonyabb a tinta értékénél.

3. Afeliileti fesziiltség magasabb a tinta értékénél.

A teszttintak egyes komponensei kiilonb6z6 mértékben
parolognak ki.

Hasznalat utan zarja vissza szorosan az livegeket és
stifteket.



szilard testek feliileti fesziiltsége

Feliiletek feliileti feszlltségének ellenrzésekor ezek az értékek id6rél
id6re valtozhatnak, mégpedig alacsonyabb értékek irdnyéba. Itt
kiilénb6z6 befolydsolé mennyiségek jatszanak szerepet, mikdzben épp
amUanyagipari teriileten kell szdmolni a fellleti fesziiltség
csokkenésével, ha a feluleteket aktivaltak.

Avaltozas id6beli alakuldsa kilonbdz6 tényezGktdl fligg, mikdzben a
moddosuldsok ltalaban napokig vagy néhany hétig is eltarthatnak.

Befolydsolo mennyiségek:

Az anyag kémiai felépitése
. Tarolds id6tartama, ha az anyagok allnak, tisztitatlan, tisztitott vagy
aktivalt allapotban

Mindig az Ugyfélnél torténd tovabbfeldolgozas elbtti feliileti feszlltség
értékeit kell ellenGrizni és azokkal az értékekkel 6sszehasonlitani,
amelyeket az arcotest® dru gyartdja mért a feladas elGtt. LehetEség van
a fellleti fesziiltségi értékek ismételt megemelésére, amihez a korona,
lang, plazma fizikai modszereket lehet hasznalni. A tisztitasi folyamat
mosassal és szaritassal tortén6 megismétlésének nem sok értelme van,
f6leg akkor, amikor a fizikai kezelési mddszerek a feliileti feszltségi
értékek jelent@s novelésének lehetGségét kinaljak, ami az ismételt
mosasi folyamatban aligha sikertlhet.

« HO6mérsékletvaltozasok a tarolas alatt
« Lehetséges szennyezGdések a tarolas alatt
+ Fémfellletek id6vel bekovetkez6 oxidacidja

- Azanyag gyarttol iigyfélhez szallitasanak
korilmenyei

Anyagok természetes feliileti fesziiltségének referenciaértékei

Anyagok Rovidités mN/m 20 °C-on
Miianyagok

Polietilén PE 32
Polipropilén PP 30
Poliolefinek (polietilén, polipropilén, polibutilén) PE, PP, PB 30
Polivinil-klorid PVC 40
Polisztirol PS 38
Poliuretan PUR 37
Polietilén-tereftalat PET 44
Polibutadién PU 45
Politetrafluoretilén PTFE 21
Poliakrilnitril PAN 46
Poliéter-szulfon PES 47
Polikarbonat PC 42
Fenol-formaldehid-gyanta PF 42
Szilikon 22
Epoxigyantak 45
Alufélia 41
Uveg 73
Acél 43-46
Anyagok tisztasagahoz sziikséges feliileti fesziiltség .
referenciaértéke (fém, tiveg, kerdmia stb.) 38-t0l

arcotest GmbH 7
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Az arcotest® ORGANIC teszttintak esetében meghatarozott felileti fesziiltség
z6ld szind tesztfolyadékairdl van szo. Fejlesztésiik kifejezetten azzal a céllal
tortént, hogy jelolésmentes, nem mérgez0 tintak is szerepeljenek a kinalatban.
Az arcotest® ORGANIC alkalmazasa és kezelése a DIN 53364, ill. az 1ISO 8296
szabvanyok szerint torténik.

Az arcotest® ORGANIC teszttintak a veszélyes anyagokrol sz6l6 1272/2008 (CLP)
(EK) rendelet szerint jelolésmentesek.

Az arcotest® ORGANIC teszttintak livegben vagy stift formajaban, 30 és 46 mN/m

(Dyn/cm) kozotti tartomanyban kaphatdk.
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ORGANIC tesztstiftek

« 30 és 46 mN/m kozotti

+ Pontossag: +/- 1,0 mN/m

+ Megfigyelésiid6: 2 mp

« EgyszerU kezelés

+ 4-es, 6-05s és 8-as készletben vagy
5 ml-es 6nallé stiftként kaphato

30-46 mN/m

ORGANIC Jumbo
tesztstiftek

« 308546 mN/m kozotti
+ Pontossag: +/- 1,0 mN/m

Megfigyelési id6: 2 mp

« Vonalvastagsag: 15 mm

« Nagy fellletek vizsgalatahoz idealis
« 4-es, 6-0s és 8-as készletben vagy
17 ml-es 6nallo stiftként kaphatd

ORGANIC teszttintak ot

liveghen

o 30 és46 mN/m kozotti

« Pontossag: +/- 0,5 mN/m

« Megfigyelésiidd: 2 mp

« 10,100 és 250 ml-es tivegekben
vagy 7 x 10 ml-es
készletekben kaphatd

arcotest GmbH 9
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A PINK teszttintak esetében meghatarozott feliileti fesziiltség pink szind

tesztfolyadékairdl van szd. Fejlesztésiik kifejezetten azzal a céllal

tortént, hogy nem mérgez0 teszttintak is szerepeljenek a kinalatban. Ezek a PINK

teszttintak a BLUE teszttintak helyettesitésére hasznalhatdk, mivel azok

alkalmazasa és kezelése a DIN 53364, ill. az ISO 8296 szabvanyok szerint torténik.

Fejlesztésiik kifejezetten azzal a céllal tértént, hogy nem mérgez0 teszttintak is

szerepeljenek a kinalatban.

Nem mérgez0.

30

Testtinte
Test Ink i
Encre Test [
40 mN/m _
= www.arcotestinfo 1715/

Testtinte
Test Ink
Encre Tes!
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PINK tesztstiftek

22 és 60 mN/m kozott

Pontossag +/- 1,0 mN/m
Megfigyelési id6:

22 és26 mN/m kozott: 2 masodperc
28 és 44 mN/m kdzott: 4 masodperc
45 és 60 mN/m kozott: 2 masodperc
Egyszer( kezelés

4-es, 6-0s €s 8-as készletben vagy

5 ml-es 6nallé stiftként kaphatd

PINK Jumbo tesztstiftek

30 és 50 mN/m kozott

Pontossag +/- 1,0 mN/m
Megfigyelési id6:

30 és 44 mN/m kozott: 4 masodperc
46 és 50 mN/m kozott: 2 masodperc
Vonalvastagsag 15 mm

Idedlis nagy teriiletek teszteléséhez
4-es, 6-0s és 8-as készletben vagy
17 ml-es 6nallé stiftként kaphatd

h 38 ‘uo ‘

30-50 mN/m

PINK teszttintak livegben

22 és 60 mN/m kozott

Pontossag +/- 0,5 mN/m
Megfigyelési id6:

22 és26 mN/m kozott: 2 masodperc
28 és 44 mN/m kozott: 4 masodperc
45 és 60 mN/m kozott: 2 masodperc

10, 100 és 250 ml-es palackokban kaphaté vagy

készletekben 7 x 10 ml

arcotest GmbH 11
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Made in Germany

Teszttintak BLUE

A BLUE teszttintak esetében meghatarozott fellleti fesziiltség kék szind
tesztfolyadékairdl van szé. (ISO 8296 szerint, megfelel a DIN 53364, az ASTM
2587, a JISK 6768 szabvanyoknak). A vizsgalando anyag feliileti fesziiltsége a
teszttinta egyszerU felkenésével hatarozhaté meg. 18,4 és 105 mN/m kozotti
fellletifesziltség-tartomanyban kaphatok.

Uvegben vagy stift (28 - 72 mN/m)forméajaban elérhet6k.

Szintelen: 18, 76, 84, 90 és 105 mN/m.

Mérgezd 24 - 57 mN/m kozott.

Testtinte
Test Ink

arcoles!’
Testtinte

Test Ink
Encre Tes!
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BLUE tesztstiftek

« 28 és 60 mN/m kozott 1-es |éptékekben
62 és 72 mN/m kozott 2-es 1éptékekben elérhet6k
+ Pontossag+/-1,0 mN/m
« Megfigyelésiid6: 2 masodperc
« Egyszerli kezelés
+ Nem tud kiomleni
+ 4-es, 6-0s és 8-as készletben vagy
5 ml-es 6nallé stiftként kaphatd

5mm

28 - 72 mN/m

BLUE teszttintak livegben

+ 18,4 és105 mN/m kozott

+ Pontossag +/- 0,5 mN/m

« Megfigyelésiidd: 2 masodperc

« 10,100 és 250 ml-es palackokban kaphaté vagy

egyes értékek 7 x 10 ml-es készletekben is

Testtinte ?Km' ; arcolesl’= orcoles: . oropest
esttinte tinle | Testtimte | g, arcolest’+ arcolest’
Test Ink Tosttinte

® Test | Encre Tost Tost Ink ',_’.':'I"'I'.'

(Dl ) Go o)
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QUICKTEST 38° RAPIDTEST 38°

A QUICKTEST 38%/ RAPIDTEST 38° segitségével megallapithatd, hogy a poliolefinek (polipropilén,

,

polietilén, polibutilén) elGkezelése hatdsos volt-e. A stiftben év folyadék a feliileti feszilltség 38 mN/m

vagy nagyobb értéke esetén megmarad folytonos vonalként, alatta pedig lepereg. A QUICKTEST 38°®-cal/
RAPIDTEST 38°-cal felvitt vonal masodpercek alatt megszarad, azt nem kell mar letorélni.

« J6 le olvashatosag a feltiinG

« Nem mérgez0 a vizi szervezetekre

piros szin miatt « Nem artalmas

« Nem okoz szemkarosodast

“

onLYaUL VNOUOS WO 8
NI DNLLE3L
LNIWALIVEL HNOd
1531 3uON3

e i | -
TWNTA DE TEST 4
PARA TRATAMIENTO ] 5
— T T VS \ 5
X Ty PARA TRATAMIENTD I mm
> reSTTINTE .

+ Jobb szinabrazolas
«Vonalvastagsag 15 mm
« Nagy foliakon valé vizsgalathoz optimalis

Uckrvest MeresT 3o 1700

BANILLSL

ENMIONVHIRNON HOH

15 mm@ 15 mm@

ELONYOK: FIGYELEM:

« Konny(l hasznalat A QUICKTEST 38°/ RAPIDTEST 38° tesztfolyadéka olddszert

« Idedlis gyors tesztekhez tartalmaz, ezért kart tehet az olddszerre érzékeny anyagokban (pl.
« Nincs sziikség torlésre PS), ami a kijelzés téves értelmezéseihez vezethet!

« Teszteredmény tartds kijelzése
« Teszteredmény archivélasa

14 arcotest GmbH




arcotestCLEANER

Egy etil-alkohol alapti oldészer. Kilonboz6 feliletek, példaul fémek, tiveg és

mUanyag felliletek tisztasaganak javitasat szolgalja. Az arcotestCLEANER

segitségével a tesztelt alkatrészek Ujrafelhasznalhatdk a teszttinta letorlésével. f ;
Mivel a feliiletek nagyon kiilonb6z6ek, minden alkalmazas el6tt megfelelGségi ; i ﬁ
tesztet kell elvégezni. ‘

‘arcolesl’

Made in Germany

« Jobb tisztasag a feliilet tisztitasaval
- Etil-alkohol alapt oldészerrendszer
« Nincs kellemetlen szaga arcotestCLEANER
« Nagyon gyorsan szarad

« Egy lépésben tisztit és ndvelheti a tapadderGi %
« Felvitt teszttintak egyszerd tisztitasa B

+ 250 ml-es aluminium palackokban kaphaté

eiEom

Vattapalcak =

A teszttinta felviteléhez.

Ellen6rzott, 100 db, 15 cm hosszu

« Szennyezett fellileten egyszeri hasznalatra alkalmas.

« 250 ml-es livegpalackokbdl tortén kezeléshez optimalis.

Tesztlampa

Atesztkép jobb felismerése érdekében.
A mérési felllet és a teszttinta kozétti csekély kontraszt

esetén torténd hasznalathoz.

arcotest GmbH 15



arcotest® ORGANIC hordtaska

A teszttintas palackok szallitasahoz
és tarolasahoz.

Idedlis a palackok hasznalat kézbeni
elhelyezéséhez.

Z6ld dobozaink gyartasa soran egyaltalan nem
hasznéltunk kéolajat.

93%-ban megujuld nyersanyagokbdl, igy gliikdzbdl,
természetes viaszokbdl, asvanyokbdl, valamint
természetes szalakbodl allnak.

A doboz teljes mértékben Gjrahasznosithato.

Hordtaska, kicsi
7 db 10 ml-es teszttintas palackhoz
Kilon rekesz a tesztstiftek vagy vattapalcak

szamara

Hordtaska

Hordtaska, kicsi
Hordtaska, nagy 7 db 10 ml-es teszttintas palackhoz

24 db 10 ml-es teszttintas palackhoz Kiilon rekesz a tesztstiftek vagy vattapalcak szamara

16  arcotest GmbH



arcotest® ORGANIC
8-részes dobozos készlet
Doboz tartalma:

« ORGANIC készlet 32-44 mN/m ecset nélkul
« Vattapalcak

arcotest® PINK 9-részes
dobozos készlet

Doboz tartalma:

« PINK A készlet 32 - 44 mN/m ecset nélkdil
« arcotestCLEANER 250 ml

« Vattapalcak

arcotest® BLUE 9-részes
dobozos készlet

Doboz tartalma:

« BLUE A készlet 28 - 56 mN/m ecset nélkiil
« arcotestCLEANER 250 ml

- Vattapalcak

arcotest GmbH 17



Termeékattekintés

ORGANIC teszttintak iivegben

30-46 mN/m // pontosséag: +/- 0,5 mN/m // ecset nélkiil // nem jeloléskoteles

STANDARD készlet
323436 38 40 42 44 mN/m

7 db, egyenként 10 ml-es liveg
Cikksz. 40.20000.4 ecset nélkil

10 ml

30-46 mN/m

Alap- és egyedi beéllitasban
Cikksz. 40.201XX.4 ecset nélkil

ORGANIC tesztstiftek

S'I"AN DARD 8 db-os
keszlet
3234363840424446 mN/m
8 tesztstift

Cikksz. 40.25000.0

ORGANIC Jumbo tesztstiftek

NYITOTT 8 db-os
készlet

30-46 mN/m
8 tesztstift tetszés szerint

i

A

Tre?

."-

=

i

NYITOTT készlet

30-46 mN/m
7 db, egyenként 10 ml-es (iveg tetszés szerint
Cikksz. 40.20001.4 ecset nélkl

100 ml

30-46 mN/m

Alap- és egyedi beallitdsban
Cikksz. 40.202XX.0

Cikksz. 40.202XX.0 (SE)

(arcolesl’)

Made in Germany

‘H;a!v'

PET 10 ml

30-46 mN/m
Specialis kivitel az élelmiszeripari teriilet szamara

Cikksz. 40.204XX.4 ecset nélkiil

250 ml

30-46 mN/m

Alap- és egyedi bedllitasban
Cikksz. 40.203XX.0

Cikksz. 40.203XX.0 (SE)

30-46 mN/m // pontossag: +/- 1,0 mN/m // nem jel6léskoteles

NYITOTT 6 db-os NYITOTT 4 db-os Tesztstift

keszlet keszlet

30-46 mN/m 30-46 mN/m 30-46 mN/m

6 tesztstift tetszés szerint 4 tesztstift tetszés szerint Standard és egyedi beallitds
Cikksz. 40.25002.0 Cikksz. 40.25003.0 Cikksz. 40.251XX.0

Cikksz. 40.25001.0

STANDARD 8 db-os
készlet

3234363840424446 mN/m
8 tesztstift
Cikksz. 40.26000.0

18 arcotest GmbH

NYITOTT 8 db-os
keszlet

30-46 mN/m

8 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.26001.0

NYITOTT 6 db-os
készlet

30-46 mN/m
6 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.26002.0

30 - 46 mN/m // pontossag: +/- 1,0 mN/m // nem jeloléskoteles

NYITOTT 4 db-os Tesztstift Jumbo
keszlet

30-46 mN/m 30-46 mN/m

4 tesztstift tetszés szerint Cikksz. 40.261XX.0

Cikksz. 40.26003.0



PINK teszttintak livegben

22 -60 mN/m // nem mérgez8
pontossdg+ 0,5 mN/m

STANDARD A készlet

32343638404244 mN/m

7 db, egyenként 10 ml-es tiveg
Cikksz. 40.60000.0 ecsettel
Cikksz. 40.60000.4 ecset nélkiil

10 ml

22-60 mN/m

Alap- és egyedi beallitdsban
Cikksz. 40.601XX.0 ecsettel
Cikksz. 40.601XX.4 ecset nélkiil

PINK tesztstiftek

STANDARD:

EGYEDI BEALLITAS (SE):

22 - 60 mN/m // nem mérgezd
pontossag+ 1,0 mN/m

(arcolest’)

Made in Germany

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 mN/m

NYITOTT készlet

22-60 mN/m

7 db, egyenként 10 ml-es liveg tetszés szerint
Cikksz. 40.60001.0 ecsettel

Cikksz. 40.60001.4 ecset nélkil

A
2

100 ml

22-60 mN/m

Alap- és egyedi bedllitdsban
Cikksz. 40.602XX.0

Cikksz. 40.602XX.0 (SE)

STANDARD:

EGYEDI BEALLITAS (SE):

PET 10 ml

22242628 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 mN/m

32 - 44 mN/m Specidlis kivitel az
élelmiszeripari teriilet szdmara

Cikksz. 40.700XX.0 ecsettel
Cikksz. 40.700XX.4 ecset nélkiil

250 ml
22-60mN/m

Alap- és egyedi bedllitdsban
Cikksz. 40.603XX.0
Cikksz. 40.603XX.0 (SE)

30 32 34 36 38 40 42 44 mN/m
22242628 31 33 35 37 39 41 43 45-60 mN/m

_ B B B

S'!'AN DARD 8 db-os
keszlet
3032343638404244mN/m
8 tesztstift

Cikksz. 40.45001.0

NYITOTT 8 db-os
keszlet

22-60 mN/m

8 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.45000.0

PINK Jumbo tesztstiftek

Sumbas
g i B i R

e

STAN DARD 8 db-os
keszlet
3032343638404244 mN/m
8 tesztstift

Cikksz. 40.46000.0

_;u----!"”""’“‘

i

NYITOTT 8 db-os
keszlet

30-50 mN/m

8 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.46001.0

NYITOTT 6 db-os
keszlet

22-60 mN/m

6 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.45002.0

NYITOTT 4 db-os
keszlet

22-60 mN/m

4 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.45003.0

30 - 50 mN/m // nem mérgez8 // pontossag + 1,0 mN/m

-yl

NYITOTT 6 db-os
keszlet

30-50 mN/m

6 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.46002.0

NYITOTT 4 db-os
keszlet

30-50 mN/m

4 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.46003.0

Tesztstift

22-60mN/m
Standard és egyedi bedllitas
Cikksz. 40.451XX.0

Tesztstift Jumbo
30-50mN/m
Cikksz. 40.461XX.0

arcotest GmbH 19




(arcolest’)

Made in Germany

Termékattekintés

BLUE teszttintak livegben

18,4 és 105 mN/m kozott // Mérgez8 24 és 57 mN/m kozott //
Pontossag + 0,5 mN/m // 30 - 72 mN/m az ISO8296 szerint;
megfelel a DIN 53364 és ASTM (USA) szabvéanynak

STANDARD:
EGYEDI BEALLITAS (SE):

28 32 35 38 41 44 48 56 mN/m

18 (szintelen) 20 22 24 26 29 30 31 33 34 36 37 39 40 42
43 45 46 4749 50 51 52 53 54 55 57 58 60 62 64 66 68
70 72mN/m  (szintelen:) 76 84 90 105 mN/m

A készlet

283538414448 56 mN/m

7 db, egyenként 10 ml-es tiveg
Cikksz. 40.30001.0 ecsettel
Cikksz. 40.30001.4 ecset nélkiil

10 ml

18 (szintelen) - 72 mN/m
Alap- és egyedi bedllitadsban
Cikksz. 40.301XX.0 ecsettel
Cikksz. 40.301XX.4 ecset nélkil

B készlet

28323538414448 mN/m

7 db, egyenként 10 ml-es liveg
Cikksz. 40.30000.0 ecsettel
Cikksz. 40.30000.4 ecset nélkil

100 ml

18 (szintelen) - 72 mN/m
Alap- és egyedi beallitdsban
Cikksz. 40.302XX.0

Cikksz. 40.302XX.0 (SE)

C készlet

30323436384042 mN/m

7 db, egyenként 10 ml-es tveg
Cikksz. 40.30003.0 ecsettel
Cikksz. 40.30003.4 ecset nélkil

250 ml

18 (szintelen) - 72 mN/m
Alap- és egyedi bedllitdsban
Cikksz. 40.303XX.0

Cikksz. 40.303XX.0 (SE)

NYITOTT készlet

18 (szintelen) és 20 - 72 mN/m
7db, egyenként 10 ml-es (veg tetszés szerint
Cikksz. 40.30002.0 ecsettel
Cikksz. 40.30002.4 ecset nélkil

SZINTELEN 10 ml

76 84 90 105 mN/m
Alapbeallitas
Cikksz. 40.301XX.0 (SE) ecsettel

BLU E tesztstlftek 28 és 60 mN/m kozott 1-es éptékekben és 62 és 72 mN/m kdzott 2-es |éptékekben elérhetdk //
Mérgez6 24 és 57 mN/m kdzétt // Pontossdg + 1,0 mN/m

NYITOTT 8 db-os készlet

28 -72mN/m

8 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.35001.0
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NYITOTT 6 db-os készlet

28 -72mN/m

6 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.35002.0

NYITOTT 4 db-os készlet

28 -72mN/m

4 tesztstift tetszés szerint
Cikksz. 40.35003.0

Tesztstift
28-72mN/m
Cikksz. 40.351XX.0



QUICKTEST 38°

QUICKTEST 38°

kb. 38 mN/m

Gyorsteszt poliolefineken
5ml

Cikksz. 40.55100.0

Dobozos készlet

Dobozos készlet, arcotest®
PINK

Doboz tartalma:

« PINK készlet A32 - 44 mN/m
« arcotestCLEANER 250 ml

« Vattapalcak

Cikksz. 40.60000.8

Cikksz. 40.60001.8 (NYITOTT
készlet)

Tartozékok

&
Z

QUICKTEST 38° Jumbo

kb. 38 mN/m

Gyorsteszt poliolefineken

15 ml, vonalvastagsdg 15 mm
Cikksz. 40.55100.4

Dobozos készlet, arcotest®

BLUE

Doboz tartalma:

« BLUE készlet A28 - 56 mN/m
« arcotestCLEANER 250 ml

« Vattapalcak
Cikksz. 40.30001.8

Cikksz. 40.30002.8 (NYITOTT

készlet)

RAPIDTEST 38°®

RAPIDTEST 38°

kb. 38 mN/m

Gyorsteszt poliolefineken
5ml

Cikksz. 40.66100.0

(arcolest’)

Made in Germany

RAPIDTEST 38° Jumbo

kb. 38 mN/m

Gyorsteszt poliolefineken

15 ml, vonalvastagsdg 15 mm
Cikksz. 40.66100.4

ORGANIC

Doboz tartalma:

Dobozos készlet, arcotest®

« ORGANIC készlet 32-44 mN/m

« Vattapalcak
Cikksz. 40.20000.8

Cikksz. 40.20001.8 (NYITOTT készlet)

Vattapalcak

EllenGrzott, 100 db,
15 cm hosszu

Cikksz. 40.31700.0

Tesztlampa

A mérési feliilet és a
teszttinta kozotti
csekély kontraszt
esetén torténé
hasznalathoz

Cikksz. 40.31600.0

arcotestCLEANER

Optimalizélja a tisztasagot

250ml
Cikksz. 40.32000.0

Hordtaska, kicsi

7 db 10 ml-es teszttintas
palackhoz

Kiilon rekesz a tesztstiftek vagy
vattapalcdk szdmara

Uresen

Cikksz. 40.31800.0 (kék)
Cikksz. 40.31800.5 (zold)

Hordtaska, nagy

24 db 10 ml-es teszttintas
palackhoz
Uresen

Cikksz. 40.31900.0

arcotest GmbH 21



CGrCOI'eSt@) Teszttintak 1976 6ta.

Made in Germany

OkpAL
=

Poliolefin félia tesztelése 38 mN/m értékre.

arcotest GmbH
Rotweg 25
71297 Monsheim
Németorszag

www.arcotest.info
info@arcotest.info
telefon +49 7044 - 902 270
fax +49 7044 -902 269
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