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Made in Germany

Tintas de teste

Para testar a tensao/ energia superficial
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Tintas de teste desde 1976
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Made in Germany

A arcotest GmbH é um fabricante de tintas de teste para a
medi¢do da tensdo e energia superficial em muitas superficies
de plastico, vidro, cerdmica e metal.

A empresa foi fundada em 2003 como uma empresa
independente, que foi entdo integrada na empresa arcotec
GmbH.

A partir da empresa Unica Fritz Bloss Industrievertretungen,
fundada em 1976, foi criada em 1980 a empresa arcotec GmbH,
fabricante de equipamento de pré-tratamento por coroa
elétrica, plasma e chama.

Afim de ser possivel avaliar os resultados do pré-tratamento de
forma ideal, foram utilizadas as tintas de ensaio desenvolvidas.
Estas tintas de teste em cor azul foram produzidas de acordo
com a norma DIN 53364/IS0O 8296 e, atualmente, devem ser
etiquetadas como téxicas.

2 arcotest GmbH

Em resposta a procura do mercado de tintas sem téxicos, a
partir de 1980 foram produzidas misturas de tintas que
satisfaziam estes requisitos.

Embora muitas tintas de outros fabricantes sejam hoje
descritas como ndo tdxicas, deve notar-se que tal ndo indica
que sejam indcuas, especialmente se isto puder ser assumido
devido a uma identificagdo insuficiente.

Como novidade, a tinta de teste ndo toxica arcotest® ORGANIC/
BIO foi desenvolvida em 2020, e pode ser reconhecida pela
coloragao verde da tinta e pela estrutura verde do produto.

Atualmente, a empresa arcotest GmbH tem um grau muito
elevado de reconhecimento nos circulos profissionais e em
muitas camadas da indUstria, no que diz respeito produtos para
a determinagdo da tensdo superficial/energia superficial com a
ajuda de tintas de teste.




Angulo de contacto:
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Métodos de medicio
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A empresa arcotest GmbH é fabricante de tintas de teste

Com as tintas de teste, a energia superficial (ES)/ tensao superficial (TS) pode ser

determinada por sélidos de plastico - vidro - cerdmica - metal. Em particular,

a possibilidade de adesdo das superficies para impressdo - colagem - pintura,

deve ser determinada com base no padrao de humidificacdo.

A determinacdo da TS superficial ocorre ao aplicar as tintas
de teste sobre as superficies a serem analisadas; como um
trago de poucos centimetros de comprimento e ao observar o
comportamento do trago da tinta. Se o trago contrair no
intervalo de 2 ou 4 segundos - dependendo da especifica¢cdo
datinta - a TS (tensdo superficial) da area de teste serd menor
do que a da tinta de teste. Por outro lado, a divergéncia da
marca do trago mostraria que a TS da tinta aplicada é menor do
que a da superficie.

Se o trago permanecer inalterado dentro do periodo de
observacao, o valor da TS foi atingido de forma precisa ou ficou
ligeiramente mais alto.

Em todas as medig¢des podem ser utilizadas as mesmas tintas,
seja em metal, plastico ou outros materiais.

Sdo igualmente aplicaveis para utilizagdo na producdo como
para o laboratério.

Os dispositivos de medi¢do de dngulos de contacto como
alternativa sdo utilizados principalmente apenas na area
laboratorial, uma vez que as medigoes sdo demoradas e
requerem um especialista.

As tintas de teste sdo misturas de substancias quimicas que
podem ser ajustadas em etapas e, portanto, tém uma ampla
gama de detec¢do, ou seja, 18 a 105 mN/m (dines/cm), para
avaliar superficies.

No caso dos metais, dependendo do processo de fabrico, as
superficies estardo mais ou menos contaminadas com 6leo, o
que requer operagdes de limpeza, cujos resultados devem ser
determinados de forma rapida e precisa, embora também se
deva notar que esta contaminagdo nem sempre esta
distribuida uniformemente pelas superficies.

0s plasticos, quer produzidos como filmes ou moldados por
injecdo como pegas moldadas, ndo tém normalmente
superficies contaminadas. Dependendo do material,
especialmente poliolefinas, sdo tratados para impressao,
pintura, colagem, fisica ou quimicamente para levar a TS aos
valores requeridos.

As tintas de teste sdo fornecidas em recipientes de 10
mililitros ou em forma de caneta e estdo disponiveis em
armazém.

As duvidas dos clientes s3o esclarecidas rapidamente num
departamento de tecnologia de aplicagdo, onde também é
possivel a realizagdo de testes de amostras.

O prazo de validade das tintas de teste ndo esta sujeito a
quaisquer condi¢Bes especiais. Por norma, é de 6 meses.

A usabilidade é geralmente limitada apenas por impurezas
que podem ser retiradas das superficies. Contudo, é possivel
excluiramplamente esta influéncia com cotonetes
descartaveis de algod3o.

Para utilizar um exemplo simples, existem superficies repelentes de agua (com formacdo de esferas) e superficies que recebem

aagua (73 mN/m) e permitem a sua propagacao; e existem todos os estados intermédios, onde se esperam bons valores de

aderéncia acima dos 38 mN/m, dependendo das propriedades da tinta, adesivo ou verniz.
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Energia superficial (ES)/tensao superficial (TS)
Ensaio com tintas de teste

Informacgdes gerais

No seu estado limpo, cada sélido tem uma energia superficial/tensdo superficial especifica que diminui ao longo
do tempo de armazenamento. A energia superficial desempenha um papel importante em muitos processos
técnicos como a colagem, pintura, impressdo e é decisiva para a colagem adesiva e o humedecimento.

A energia superficial é indicada em mN/m e dines/cm. Isto é representado com tintas de teste de acordo com a
DIN 53364/IS0 8296 ou outras composi¢Oes. Em comparagdo com os liquidos, a energia superficial de um sélido
s6 pode ser determinada indiretamente pelo angulo de contacto. Neste caso, é aplicado ao sélido um liquido de
teste com uma energia superficial especifica.

Aplicagoes das tintas/canetas de teste

Metais: Plasticos:
Avaliacdo do grau de limpeza das superficies. Determinagdo da energia de ativacdo para processamento
Avaliar a usabilidade dos liquidos de limpeza. posterior

(por exemplo, impressdo, colagem, pintura, humedecimento)

Metal/plasticos/cerdmica, etc.

Impurezas na Oleos, pb, agentes antiestéticos, lubrificantes,
superficie agentes desmoldantes, impressdes digitais

Limpeza/tratamento da Plasticos: com agua/solvente/pré-tratamento
superficie Metais: pré-tratamento fisico por coroa elétrica/plasma
(Aqui pressupde-se uma limpeza geral da superficie)

ES/TS (superficie ndo tratada) Metais: 25-35 mMN/m
Plasticos: <38 mN/m ou superior

ES/TS (superficie tratada) A partir de 38 mN/m (valor minimo para limpeza)

A partir de 44 mN/m (valor nominal para
processamento posterior)

A ES natural de metais (>100 mN/m) ndo pode ser
alcangada apenas por limpeza, devido a formagéo de
pelicula de 6xido no ar.

Limpeza ideal com arcotestCLEANER.

arcotest GmbH
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superficie ndo tratada superficie tratada
superficie contaminada superficie limpa
mau humedecimento bom humedecimento

e «.

No caso de metais, é sempre recomendavel o humedecimento dos cotonetes arcotest®.

Apbs a aplicagdo, devem ser utilizados novos cotonetes.

arcotest GmbH 5



Medicao da energia/tensao superficial
de solidos com tintas/canetas de teste

Meio de
medicdo

Medicao da
temperatura do
ambiente e sélidos

Condicdo do
solido a ser
testado

Aplicacao

Tempo de observagao
(apos a aplicagdo da
tinta)

Resultado

Validade

Usabilidade

arcotest GmbH

Aplicacido

Tinta/canetas:

arcotest® ORGANIC: 30-46 mN/m, (ndo toxica, ndo
nociva para a satde, ndo sujeita a rotulagem de acordo
com o Regulamento sobre Substéncias Perigosas

(CE) N.° 1272/2008 (CLP)

arcotest® PINK: 22-60 mN/m, (ndo toxica)

arcotest® BLUE: 18-105 mN/m, (téxica 24-57 mN/m)
conforme a DIN ISO 8296 e ASTM D 2578-99a

20°C +/-3°C

As superficies ndo devem continuar a ser tocadas
com as maos.

Tinta:

mergulhar uma escova ou cotonete na tinta de
teste e limpar no gargalo do frasco.
Tinta/canetas:

aplicar com baixa pressdo aprox. 40 mm sem
tocar nos vestigios de tinta de operagGes
anteriores. O trago de tinta aplicado deve ser
uniforme e continuo.

Para superficies muito contaminadas/oleadas,
utilizar um cotonete arcotest®.

arcotest® ORGANIC:30a 46 mN/m 2 seg.
arcotest® BLUE: 18 a 105 mN/m 2 seg.
arcotest® PINK: 22 a 26 mN/m 2 seg.
28 a 44mN/m 4seg.
45 a 60 mN/m 2 seg.

1. Trago homogéneo e uniforme
2. Formacao de gotas (mau/nenhum humedecimento)
3. Tinta espalhada

6 meses apds a
abertura da tinta/das
canetas.

Outras informacgdes

Os valores determinados em diferentes medi¢des
(tintas/canetas/cotonetes) ou séries de tintas de teste
ndo sdo comparaveis entre si com precisdo suficiente.
Efetuar as medigOes apenas com um tipo (cor) de tinta!

Um desvio de temperatura de mais/menos 10 °C
resulta numa alteracdo da TS de mais/menos 1 mN/m.

As impressoes digitais podem reduzir a tensdo superficial
(utilizar luvas).

Os cotonetes arcotest® devem ser utilizados em metais
ndo limpos. Os cotonetes de algodao convencionais
ndo sdo adequados, uma vez que contém dleos
cosméticos.

Ao utilizar os cotonetes, tal como na aplicagdo com
pincel a partir de frascos, garantir que a quantidade de
aplicagdo é uniforme, ou seja, ndo demasiado espessa,
caso contrario ocorrerdo ligeiras diferengas nas leituras
(quantidades de aplicagdo mais espessas podem
indicar um valor ligeiramente superior (1 mN/m) do
que as mais pequenas).

Se os rebordos do pincel/cotonete ou da caneta de
aplicagdo contrairem num espaco de 2 ou 4 segundos,
dependendo da especificagdo da tinta, repetir a
medicdo com o valor mais baixo seguinte. Se os
rebordos se deslocarem para fora, repetir a medigao
com o valor mais alto seguinte.

Atensédo superficial é atingida quando o traco para
durante 2 segundos ou 4 segundos, dependendo da
especificacdo da tinta.

1. Atensdo superficial atingiu o valor indicado
no frasco ou é ligeiramente superior.

2. N&o limpo, repetir a limpeza ou o pré-tratamento.
Tensdo superficial inferior ao valor da tinta.

3. Tensé&o superficial superior ao valor da tinta.

Os componentes individuais das tintas de teste
evaporam em diferentes graus.

Fechar bem os frascos e as canetas ap6s a utilizagdo.

Isto depende da utilizacdo da tinta. Se a contaminacao for transferida
novamente para os frascos ou marcadores, verificar se os valores medidos sdo

alterados.



Tensao superficial (TS) de solidos

Seassuperficiesforem testadasemrelagdo a suatensdo superficial, estes
valores podem alterar-se sempre no sentido de valores mais baixos. Para
tal, existem diferentes fatores de influéncias, onde surge sempre uma re-
dugdo da tensdo superficial, principalmente no setor dos plasticos, se as
superficiesforam ativadas.

0 tempo decorrido da alteragdo depende de vérios fatores, sendo que as
alteragBes geralmente se podem estender por dias até algumas semanas.

Fatores de influéncia sdo:

« Acomposi¢do quimica do material

« Duragdo de um periodo de armazenamento quando os
materiais estdo pousados, independentemente se estdo
sujos, limpos ou ativados

Devem ser sempre verificados os valores da tensao superficial, antes da
continuagdo do processamento junto do cliente, e comparados com os
valores que o fabricante do produto arcotest® mediu antes da realizagdo
de um envio. Existe a possibilidade de voltar a aumentar os valores da
tensdo superficial,em que é possivel utilizar os métodos fisicos por coroa
elétrica, chama e plasma. Uma repetigdo do processo de limpeza com la-
vagem e secagem faz pouco sentido, ainda por cima se os métodos de tra-
tamentofisicosoferecemapossibilidade de umaumentosignificativodos
valores da tensdo superficial, o que no processo de lavagem repetido di-
ficilmente acontece.

« AlteragGes de temperatura durante o armazenamento

« Formas de sujidade durante o armazenamento

« Oxidagdo no caso de superficies metalicas ao longo do tempo

« Condi¢Bes de transporte do material do fabricante até ao cliente

Valores de referéncia de TS natural em substancias

Materiais Abreviatura mN/ma 20 °C
Plasticos

Polietileno PE 32
Polietileno PP 30
Egllligluetfér;z;s) (polietileno, polipropileno, polibutileno/ PE, PP, PB 30
Policloreto de vinilo PVC 40
Poliestireno PS 38
Poliuretano PUR 37
Politereftalato de etileno PET 44
Polibutadieno PU 45
Politetrafluoroetileno PTFE 21
Poliacrilonitrilo PAN 46
Polietersulfonas PES 47
Policarbonato PC 42
Resina de fenol-formaldeido PF 42
Silicone 22
Resinas epoxidicas 45
Folha de aluminio 41
Vidro 73
Ago 43-46
o e s Apatides

arcotest GmbH 7
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As tintas de teste arcotest® ORGANIC sdo liquidos de teste com uma tensao
superficial definida e coloridos a verde. Foram especialmente desenvolvidas
para poder oferecer tintas atoxicas e sem rétulos. A aplicacdo e manuseio da
arcotest® ORGANIC baseiam-se na DIN 53364 e ISO 8296.

As tintas de teste ORGANIC estdo livres de marcacdo de acordo com a Portaria
sobre Substancias Perigosas (EC) No. 1272/2008 (CLP).

As tintas de teste arcotest® ORGANIC estdo disponiveis em frascos ou

em forma de caneta de 30 a 46 mN/m (Dyn/cm).
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Canetas de teste
ORGANIC

de 30246 mN/m

precisdo +/- 1,0 mN/m
periodo de observacdo: 2 seg.
facil de usar

disponiveis em conjuntos de 4, 6 e 8 ou
canetas individuais com 5 ml de contetido
5mm

Canetas de teste ORGANIC
Jumbo

30-46 mN/m

de 30a46 mN/m

precisdo +/- 1,0 mN/m

periodo de observagdo: 2 seg.

largura do trago: 15 mm

ideal para testar grandes superficies
disponiveis em conjuntos de 4, 6 e 8 ou canetas
individuais com 17 ml de contelido

15mm@

Tintas de teste ORGANIC
em frascos

30-46 mN/m

disponiveis de 30 a 46 mN/m
precisdo +/- 0,5 mN/m

periodo de observacdo: 2 seg.
disponiveis em frascos de 10, 100
e 250 ml ou em conjuntos

de 7x10ml

/ 30 - 46 mN/m

arcotest GmbH 9
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Trata-se de liquidos de teste de tensdo superficial definida, tingidos a rosa.
Foram especialmente desenvolvidos para poder oferecer tintas de teste ndo
toxicas. A aplicacdo e manuseio da Tintas de teste e Canetas de teste PINK
baseiam-se na DIN 53364 e ISO 8296.

Disponiveis em frascos ou em forma de caneta.

Nao toxico.
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Canetas de teste PINK

« de22a60mN/m
« precisdo +/-1,0 mN/m
+ tempo de leitura:
de 22 226 mN/m: 2 seg.
de 28 244 mN/m: 4 seg.
de 45260 mN/m: 2 seg.
« faceis de usar
« disponivel em conjuntos de 4,6 e 8

ou como canetas individuais,
conteddo: 5 ml

Canetas de teste PINK Jumbo |

+ de30a50 mN/m 1

+ precisdo +/-1,0 mN/m «36 k38 4|. 40 !

« tempo de leitura: \
de 30 a44 mN/m: 4 seg. : il '
de 46 a 50 mN/m: 2 seg. Ig ‘

« largura de linha 15 mm . - || @ I

« ideais para testar grandes areas .
i .. . = C q‘co\es\ )
« disponiveis em conjuntos de 4, 6 e 8 como e

canetas individuais, contetdo 17 ml
(O T

Tintas de teste PINK

em frascos

« de22a60mN/m
« precisao +/- 0,5 mN/m
+ tempo de leitura:
de 22 226 mN/m: 2 seg.
de 28 a 44 mN/m: 4 seg.
de 45260 mN/m: 2 seg.
« disponiveis em frascos de 10, 100 e
250 ml ou em conjuntos de 7 x 10 ml

arcotest GmbH 11
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Tintas de teste
BLUE

Trata-se de liquidos (conforme a ISO 8296, corresponde a DIN 53364, ASTM 2587,
JISK 6768) de tensdo superficial definida, tingidos a azul. A tensado superficial do
material a ser testado é determinada pela simples propagacao das tintas de
teste. Estdo disponiveis numa area de 18,4 a 105 mN/m de tensao superficial.
Disponiveis em frascos e em forma de caneta (28 a 72 mN/m).

Incolores: 18, 76, 84, 90,105 mN/m.

Téxicas de 24 a 57 mN/m.

Testtinte
Test Ink

arcoles!’
Testtinte
Test Ink

Encre Tes!

rools
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Canetas de teste BLUE

« de 28 a60 mN/m em passos inicos e
de 62 a 72 mN/m em passos duplos

« precisdo +/-1,0 mMN/m

« tempo de leitura 2 seg.

« facil de usar

« ndo sdo possiveis derrames

« disponiveis em conjuntos de 4,6 e 8

(D) §

ou como canetas individuais,
contetido: 5 ml

28 - 72 mN/m

Tintas de teste BLUE em frascos

« de18,4a105mN/m
« precisdo +/-0,5mN/m
+ tempo de leitura 2 seg.

« disponiveis em frascos de 10, 100 e 250 ml
ou em conjuntos de 7 x 10 ml

acolst’  oreopest
Testtinte | . ute

Test Ink Test Ink
tecre Test | . ot
| et

—1

(Dl ) Go o)
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QUICKTEST 38° RAPIDTEST 38°

O QUICKTEST 38®/ RAPIDTEST 38® pode ser usado para determinar se o pré-tratamento de
poliolefinas (polipropileno, polietileno, polibutileno) demonstrou um efeito. O liquido contido na
caneta permanece, com um valor da tensao superficial, de aprox. 38 mN/m ou superior, como um
traco continuo, abaixo desse valor o liquido escorre em forma de goticula. O traco feito com o
QUICKTEST 38® seca em segundos, ndo é mais possivel apaga-lo.

« Boa legibilidade devido a « N3o toxico para organismos aquaticos

impressionante coloracio « Ndo provoca quaisquer lesdes oculares

vermelha « Nao prejudicial para a saude
w TEST R 1
§ § : g? g;.‘
Al Jei s
£2 E; 5 i
§§ iﬂ P i
g | ]
..... TINTA DE TEST
i i PARA TRATAMIENTO
5mm 2 — o 1y 5mm

« Melhor representacido de cores
« Maior largura de linha 15 mm

« Ideal para testes grandes superficies

’
UickTest MiresT sa 17 3e de pehcu[a WovEsT ¥ MEsT 38 by
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151 AuoHS
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a1 Fuoma
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e
i
FeE
DHILYILL YNOHOD HOd
NI BNILEL
T DMLV YNOHOD 04
NI BNILS3L

| eumommayon s

15 mm 15 mm

BENEFiCIOS: ATENCAO:

« aplicacdo facil 0 liquido de teste de Quicktest38® contém solventes, os materiais
«ideal para testes rapidos sensiveis a solventes e os revestimentos de superficie podem ser
«ndo é necessario limpar afetados, podendo levar a erros de interpretagdo da indicagao!

« exibicdo permanente do resultado do teste
« boa legibilidade devido a impressionante colora¢do vermelha

14 arcotest GmbH




arcotestCLEANER

E um solvente a base de &lcool etilico. Serve para melhorar a limpeza em vérias
superficies, como metais, vidro e plastico. Com o arcotestCLEANER, as pecas

testadas podem ser reutilizadas limpando a tinta de teste. Como as superficies f - i
sdo muito diferentes, um teste de adequacdo deve ser realizado antes de cada ' W ;

aplicacdo. ( ~
« melhor limpeza através da limpeza de superficies \arcoteSI

« sistema solvente a base de alcool etilico Made in Germany

« sem cheiro desagradavel arcotestCLEANER
+ seca muito rapidamente

+ pode limpar em uma etapa e possivelmente aumentar C
a forca do adesivo g

« limpeza facil das tintas de teste aplicadas

i m

« disponivel em garrafas de aluminio de 250 ml

Cotonetes

para aplicar tinta de teste.

Testados, 100 unidades, 15 cm de comprimento.

+ Adequados para uso Unico numa superficie suja.

« Ideal para o manuseamento de frascos de vidro de 250 ml.

Lampada de teste

Para melhor reconhecimento do padrao de teste.

Para utilizacdo com baixo contraste entre a superficie de
medicdo e a tinta de teste.

p.ex., plastico escuro / tinta escura.

arcotest GmbH 15



arcotest® mala de transporte
ORGANIC

Para transporte e armazenamento
de frascos de tinta de teste.
Ideal para armazenar os frascos

durante o uso.

Na producdo dos nossos casos verdes, prescindimos
completamente do uso do petréleo.

Consiste em 93% de matérias-primas renovaveis tais
como glicose, ceras naturais, minerais, bem como
fibras naturais.

0 estojo é completamente reciclavel.

Mala de transporte ORGANIC, pequena
Para 7 tintas de teste, frascos a 10 ml
Compartimento de inser¢ao para caneta
de teste ou cotonetes.

Mala de transporte

Mala de transporte, pequena

Mala de transporte, grande Para 7 tintas de teste, frascos a 10 ml
Para 24 tintas de teste, frascos a 10 ml Compartimento de inser¢do para caneta
de teste ou cotonetes.

16  arcotest GmbH



Conjunto de caixa

arcotest® ORGANIC -

8 unidades

Conteldo da caixa:
+ ORGANIC conjunto A 32-44 mN/m
» cotonetes

Conjunto de caixa
arcotest® PINK -
9 unidades

Conteudo da caixa:

+ PINK conjunto A32-44 mN/m
sem pincel

« arcotestCLEANER 250 ml

« cotonetes

Conjunto de caixa
arcotest® BLUE -
9 unidades

Conteldo da caixa:

+ BLUE conjunto A 28 - 56 mN/m
sem pincel

« arcotestCLEANER 250 ml

« cotonetes

arcotest GmbH 17
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Tintas de teste ORGANIC em frascos

PADRAO: 30 32 34 36 38 40 42 44 mN/m
de 30 a 46 mN/m// precisdo +/- 0,5 mN/m // sem pincel // ndo prejudicial para a saude PERSONALIZADO (SE): 31 33 35 37 39 41 43 45 mN/m
S EErE S =g 2333 -'.
E932553 e =
Conjunto PADRAO Conjunto PERSONALIZADO PET 10 ml
32343638404244 mN/m de 30246 mN/m de 30 a 46 mN/m
7 frascos de vidro de 10 ml cada 7 frascos de vidro de 10 ml cada versao especial para o setor alimentar
N.° de art. 40.20000.4 sem pincel la suaescolha N.° de art. 40.204XX.4 sem pincel

N.° de art. 40.20001.4 sem pincel

|

10 ml 100 ml 250 ml

de 30 246 mN/m de 30 a46 mN/m de 30 a46 mN/m

em versdo padrdo e especial em versdo padrdo e especial em versdo padrdo e especial

N.° de art. 40.201XX.4 sem pincel N.° de art. 40.202XX.0 N.° de art. 40.203XX.0

N.° de art. 40.202XX.0 (SE) N.° de art. 40.203XX.0 (SE)

Canetas de teste ORGANIC PADRAO: 30 32 34 36 38 40 42 44 mN/m

de 30 a 46 mN/m // precisdo +/- 1,0 mN/m // ndo prejudicial para a salide PERSONALIZADO (SE): 31 33 3537 39 41 43 45 mN/m

Conjunto de 8 Conjuntode 8 Conjunto de 6 Conjunto de 4 Caneta de teste

PADRAO PERSONALIZADO PERSONALIZADO PERSONALIZADO

3234363840424446 mN/m de 30246 mN/m de 30 a46 mN/m de 30 a46 mN/m de30a46 mN/m

8 Canetas 8 canetas de teste a sua escolha 6 canetas de teste a sua escolha 4 canetas de teste a sua escolha em versdo padrdo e especial

N.° de art. 40.25000.0 N.° de art. 40.25001.0 N.° de art. 40.25002.0 N.° de art. 40.25003.0 N.° de art. 40.251XX.0

Canetas de teste ORGANIC Jumbo PADRAO: 30 32 34 36 38 40 42 44 mN/m

de 30 a 46 mN/m em 2 passos // precisdo +/- 1,0 mN/m // ndo prejudicial para a satide

ten
Conjunto de 8 Conjunto de 8 Conjunto de 6 Conjunto de 4 Caneta Jumbo de
PADRAO PERSONALIZADO PERSONALIZADO PERSONALIZADO teste
3234363840424446 mN/m de 30 a46 mN/m de 30 a46 mN/m de 30 a46 mN/m de 30 a46 mN/m
8 Canetas 8 canetas de teste a sua escolha 6 canetas de teste a sua escolha 4 canetas de teste a sua escolha N.° de art. 40.261XX.0
N.° de art. 40.26000.0 N.° de art. 40.26001.0 N.° de art. 40.26002.0 N.° de art. 40.26003.0

18 arcotest GmbH




Tintas de teste PINK em frascos

PADRAO: 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 mN/m

de 22 a60 mN/m // ndo téxico
precisdo +/- 0,5 mN/m

Conjunto PADRAO A

32343638404244 mN/m

7 frascos de vidro de 10 ml cada
N.° de art. 40.60000.0 com pincel
N.° de art. 40.60000.4 sem pincel

10 ml

de 22260 mN/m

em versao padrdo e especial

N.° de art. 40.601XX.0 com pincel
N.° de art. 40.601XX.4 sem pincel

PERSONALIZADO (SE):

Conjunto PERSONALIZADO
de 22 a 60 mN/m

7 frascos de vidro de 10 ml cada a sua escolha

N.° de art. 40.60001.0 com pincel
N.° de art. 40.60001.4 sem pincel

100 ml

de 22260 mN/m

em versao padrdo e especial
N.° de art. 40.602XX.0

N.° de art. 40.602XX.0 (SE)

(arcolest’)

Made in Germany

22242628 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 mN/m

PET 10 ml

de32a44 mN/m

versdo especial para o setor alimentar
N.° de art. 40.700XX.0 com pincel
N.° de art. 40.700XX.4 sem pincel

250 ml

de22a60 mN/m

em versdo padrdo e especial
N.° de art. 40.603XX.0

N.° de art. 40.603XX.0 (SE)

Canetas de teste PINK PADRAO: 30 32 34 36 38 40 42 44 mN/m

de 22 a 60 mN/m // ndo toxico // precisdo +/- 1,0 mN/m

Conjunto de 8

PADRAO
3032343638404244mN/m
8 Canetas

N.° de art. 40.45001.0

Conjuntode 8
PERSONALIZADO

de 22 260 mN/m

8 canetas de teste a sua escolha
N.° de art. 40.45000.0

Canetas de teste PINK Jumbo

L 3 ST

1 .aai_@ijﬂiﬂﬁﬁi'_i

Conjunto de 8

PADRAO

30323436 38404244 mN/m
8 Canetas

N.° de art. 40.46000.0

_,nI-!"""h,-’-"

i

Conjunto de 8
PERSONALIZADO

de 30 a50 mN/m

8 canetas de teste a sua escolha
N.° de art. 40.46001.0

PERSONALIZADO (SE):

Conjunto de 6
PERSONALIZADO
de22a60 mN/m

6 canetas de teste a sua escolha
N.° de art. 40.45002.0

22242628 31 33 35 37 39 41 43 45-60 mN/m

Conjunto de 4
PERSONALIZADO

de 22260 mN/m

4 canetas de teste a sua escolha
N.° de art. 40.45003.0

de 30 a 50 mN/m// ndo toxico// precisdo +/-1,0 mN/m

Conjunto de 6
PERSONALIZADO

de 30 a50 mN/m

6 canetas de teste a sua escolha
N.° de art. 40.46002.0

Conjunto de 4
PERSONALIZADO

de 30 a50 mN/m

4 canetas de teste a sua escolha
N.° de art. 40.46003.0

Caneta de teste

de 22 a 60 mN/m
em versdo padrao e especial
N.° de art. 40.451XX.0

Caneta Jumbo de
teste

de 30 a50 mN/m
N.° de art. 40.461XX.0
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Produtos

Tintas de teste BLUE em frascos

de 18 a 105 mN/m // téxico de 24 a 57 mN/m // precisdo +/- 0,5 mN/m
de 30 a 72 mN/m de acordo com ISO 8296; corresponde a DIN 53364

e ASTM (EUA)

rip)

:

Conjunto A
28353841444856 mN/m

7 frascos de vidro de 10 ml cada
N.° de art. 40.30001.0 com pincel
N.° de art. 40.30001.4 sem pincel

10ml

de 18 (incolor) a 72 mN/m

em versdo padrdo e especial

N.° de art. 40.301XX.0 com pincel
N.° de art. 40.301XX.4 sem pincel

Canetas de teste BLUE

Conjunto de 8
PERSONALIZADO

28a72mN/m

8 canetas de teste a sua escolha
N.° de art. 40.35001.0

20 arcotest GmbH

M

Conjunto B
28323538414448 mN/m

7 frascos de vidro de 10 ml cada
N.° de art. 40.30000.0 com pincel
N.° de art. 40.30000.4 sem pincel

100 ml

de 18 (incolor) a 72 mN/m
em versdo padrdo e especial
N.° de art. 40.302XX.0

N.° de art. 40.302XX.0 (SE)

PADRAO:

(SE):

(arcolest’)

Made in Germany

28 32 35 38 41 44 48 56 mN/m
PERSONALIZADO 18 (incolor) 20 22 24 26 29 30 31 33 34 36 37 39 40 42
43 45 46 4749 50 51 52 53 54 55 57 58 60 62 64 66 68

70 72mN/m (incolores:) 76 84 90 105 mN/m

Conjunto C
30323436384042 mN/m

7 frascos de vidro de 10 ml cada
N.° de art. 40.30003.0 com pincel
N.° de art. 40.30003.4 sem pincel

250 ml

de 18 (incolor) a 72 mN/m
em versdo padrdo e especial
N.° de art. 40.303XX.0

N.° de art. 40.303XX.0 (SE)

de 18 2105 mN/m em 1 passos e de 62 a 72 em 2 passos

téxico de 24 a 57 mN/m // precisdo +/- 1,0 mN/m

Conjunto de 6
PERSONALIZADO

28a72mN/m

6 canetas de teste a sua escolha
N.° de art. 40.35002.0

Conjunto de 4
PERSONALIZADO

28a72 mN/m

4 canetas de teste a sua escolha
N.° de art. 40.35003.0

Conjunto PERSONALIZADO

18 (incolor) e 20 a 72 mN/m

7 frascos de vidro de 10 ml cada
asua escolha

N.° de art. 40.30002.0 com pincel
N.° de art. 40.30002.4 sem pincel

INCOLOR 10 ml

76 84 90 105 mN/m
em versao especial

N.° de art. 40.301XX.0 (SE) com pincel

Caneta de teste

28a72mN/m
N.° de art. 40.351XX.0



QUICKTEST 38°®

QUICKTEST 38°

aprox. 38 mN/m

Teste rapido para poliolefinas,
5ml

N.° de art. 40.55100.0

QUICKTEST 38° Jumbo

aprox. 38 mN/m

Teste rapido para poliolefinas,
15 ml, largura de linha 15 mm
N.° de art. 40.55100.4

RAPIDTEST 38°

RAPIDTEST 38°

aprox. 38 mN/m

Teste rapido para poliolefinas,
5ml

N.° de art. 40.66100.0

(arcolest’)

Made in Germany

RAPIDTEST 38° Jumbo

aprox. 38 mN/m

Teste rapido para poliolefinas,
15 ml, largura de linha 15 mm
N.° de art. 40.66100.4

Mala de transporte conjunto de caixa

Conjunto de caixa,
arcotest® PINK

Conteldo da caixa:

« PINK conjunto A32 -44 mN/m
« arcotestCLEANER 250 ml

« cotonetes

N.° de art. 40.60000.8

N.° de art. 40.60001.8 (conjunto
personalizado)

Acessorios

. \ 3
L
L

-~

COTONETES

Testados, 100
unidades, 15 cm de
comprimento.

N.° de art 40.31700.0

Lampada de teste

Para utilizagdo com
baixo contraste entre a
superficie de medicdo e
atinta de teste.

Conjunto de caixa
arcotest® BLUE

Conteudo da caixa:

+ BLUE conjunto A28 - 56 mN/m
« arcotestCLEANER 250 ml

« cotonetes

N.° de art. 40.30001.8

N.° de art. 40.30002.8 (conjunto
personalizado)

arcotestCLEANER

Otimiza a limpeza
contetido 250ml

N.° de art. 40.32000.0

N.° de art. 40.31600.0

Conjunto de caixa,
arcotest® ORGANIC

Contelido da caixa:

+ ORGANIC conjunto 32-44 mN/m
« cotonetes

N.° de art. 40.20000.8

N.° de art. 40.20001.8 (conjunto
personalizado)

Mala de transporte,
pequena

Mala de transporte, grande

Para 24 tintas de teste, frascos a
Para 7 tintas de teste, frascosa10ml 10 ml
Compartimento de insercdo para Sem contelido
caneta de teste ou cotonetes. N.° de art. 40.31900.0
Sem contelido
N.° de art. 40.31800.0 (azul)
N.° de art. 40.31800.5 (verde)
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Teste de uma pelicula de poliolefina de 38 mN/m.

(Areoleslt’) s cetestdessesre

Made in Germany

arcotest GmbH www.arcotest.info

Rotweg 25 info@arcotest.info
Ohy0] 71297 Moensheim telefone +49 7044 - 902 270

Alemanha fax +49 7044 -902 269
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