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Made in Germany

arcospray 38
38 mN/m «38dyn/cm

NA SKUSANIE POVRCHOVEHO NAPATIA

Testovaci atrament arcospray 38 je testovacia kvapalina s povrchovym napatim 38
mN/m. Bola vyvinuta na rychle zistovanie, i je povrch bez mastnoty, pretoZe moézeme
usudit, Ze od tejto hodnoty je povrch bez mastnoty. Atrament arcospray 38 sa po
naneseni da pomocou tepelného - infracerveného - Ziarenia bezo zvySku odstranit.
Testované diely sa méZu dalej pouzivat. Pomocou arcospray 38 je mozné jednoducho a
rychlo posudzovat nie len velké plochy, ale aj velmi malé plochy, ako st retazové ¢lanky.

Stanovenie povrchového napitia sa vykonava
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i arcotesE [ ol nastriekanim testovacieho atramentu na
wa — arcospra povrchy, ktore sa maju vyhodnotit
arcospray 38 Poufitie:
S PKHE « Pridrte striekaciu ffadu nad testovanym
e et povrchom vo vzdialenosti cca. 15 cm
15ion superici 2 az 4 x postriekajte
13 tension superfic
re la tensione superfic fez/ 100 ™
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Vysledok:

Ak sa testovaci atrament stahuje k sebe,
tak je povrchové napétie testovanej
plochy nizsie ako 38 mN/m.
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Ak zostane nastriekana vrstva atramentu
stat bez zmeny, dosahuje hodnota

Polozka . 40.80238.0 povrchového napétia 38 mN/m alebo

UFI-Code: QA47-HK5E-653Q-G62J

trosku viac.
Hodnota povrchového napitia dosiahnuta Hodnota povrchového napitia nedosiahnuta
38 mN/m - 38 dyn/cm « Optimalne pre velmi malé i velké plochy

Presnost’ +/- 1,0 mN/m « Jednoducha manipulacia
+ Nejedovaty

« Nie je Skodlivy pre zdravie

3,4 floz /100 ml « Nie je Skodlivy pre Zivotné prostredie
« Bezzvyskové testy povrchov

« Jednoduché nastriekanie atramentu arcospray

Dodava sa v striekacej flasi

EE2E « Vysledok viditelny v priebehu 2 sekind
'r ’ .
+ Bezdotykové testovanie povrchov
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