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Made in Germany

Tusze testowe

Do kontroli napiecia powierzchniowego / energii powierzchniowej
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Made in Germany

arcotest GmbH jest producentem tuszéw testowych do
pomiaru napiecia powierzchniowego / energii
powierzchniowej na takich materiatach jak tworzywo sztuczne,
szkto, ceramika i metal.

Firma, wczesniej nalezgca do arcotec GmbH, w roku 2003
zostata zarejestrowana jako spétka niezalezna.

arcotec GmbH zostata utworzona w 1980 roku z jednoosobowej
dziatalnosci gospodarczej zarejestrowanej w roku 1976 przez
Fritza Blossa.

Do optymalnej oceny jakosci obrobki wstepnej stosuje sie
specjalne tusze testowe.

Tusze w kolorze niebieskim, zgodne z normami DIN 53364/ 1SO
8296, sg tuszami toksycznymi i jako takie wymagajg dzis
odpowiedniego oznakowania.

arcotest GmbH

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku od 1980 roku zaczeto
produkowac nietoksyczne mieszaniny tuszéw.

Réwniez obecnie wielu producentéw oferuje swoje tusze jako
nietoksyczne. Nie oznacza to jednak, Ze sg one tym samym
nieszkodliwe dla zdrowia - w szczegdlnosci, jesli mogtby to
sugerowac sam tylko brak oznakowania.

Nowoscig jest opracowany w 2020 roku nieszkodliwy tusz
testowy arcotest® ORGANIC/BIO, ktéry mozna rozpozna¢ po
zielonym kolorze tuszu i zielonym opakowaniu.

Dzi$ firma arcotest GmbH cieszy sie uznaniem wsréd
fachowcdw, a tusze testowe i akcesoria do okreslania napiecia
powierzchniowego / energii powierzchniowej majg
zastosowanie w wielu branzach przemystu.

Metody pomiaru

Firma arcotest GmbH jest producentem tuszow testowych

Tusze testowe stosuje sie do okreslania energii powierzchniowej / napiecia powierzchniowego ciat

statych z tworzywa sztucznego, szkta, ceramiki i metalu.

Parametry te wptywajg na zwilzalno$¢ powierzchni i tym samym pozwalajg okresli¢ jej zdolnosé

adhezji, czyli inaczej zdatno$é do zadruku, oklejania i lakierowania.

W celu okreslenia napiecia powierzchniowego na badang
powierzchnie nanosi sie tusz testowy w formie
kilkucentymetrowej linii ciggtej, a nastepnie obserwuje sie jej
zachowanie. Jezeli linia skurczy sie - w zalezno$ci od tuszu -
w ciggu 2 lub 4 sekund, napiecie powierzchniowe badanej
powierzchni jest mniejsze od napiecia powierzchniowego
tuszu testowego. Jesli natomiast linia sie rozszerza, napiecie
powierzchniowe tuszu testowego jest mniejsze od napiecia
powierzchni. Jezeli w czasie obserwacji linia nie zmienia
ksztattu, to napiecia powierzchniowe sg takie same lub réznig
sie tylko nieznacznie.

Te same tusze testowe mozna stosowa¢ do wszystkich
pomiaréw: na metalach, tworzywie sztucznym i innych
materiatach. Sg one przeznaczone do uzytku zaréwno

w przemysle, jak i w laboratoriach.

Mierniki kata zwilzania, bedgce alternatywg tuszéw
testowych, stosuje sie gtdwnie w laboratoriach, poniewaz
pomiary nimi sg czasochtonne i wymagajg specjalistycznej
wiedzy.

Tusze testowe sg mieszaning substancji chemicznych

o wystopniowanym zakresie wartosci napie¢
powierzchniowych i tym samym szerokim zakresie pomiarowym
do oceny powierzchni: od 18 do 105 mN/m (Dyn/cm).

W zalezno$ci od procesu produkcyjnego powierzchnie metali sg
w mniejszym lub wiekszym stopniu i czesto nierbwnomiernie
zanieczyszczone olejem. Wymagajg operacji czyszczenia, ktdrych
efekt nalezy szybko i precyzyjnie okreslic.

Tworzywa sztuczne, w postaci folii czy formowanych wtryskowo
ksztattek, nie sg zazwyczaj zanieczyszczone. Przed drukowaniem,
lakierowaniem i klejeniem materiaty te (gtéwnie poliolefiny)
poddaje sie obrébce chemicznej lub fizycznej w celu uzyskania
odpowiedniego napiecia powierzchniowego.

Tusze testowe sg dostepne od reki w butelkach o pojemnosci od
10 ml lub w postaci markeréw.

Dziat techniczny sprawnie odpowiada na pytania klientéw.
Mozliwe sg rowniez badania wzoréw.

Termin przydatnosci tuszéw testowych nie zalezy od zadnych
specjalnych warunkéw i wynosi zasadniczo 6 miesiecy.

Zdatnos¢ do uzycia mogg ogranicza¢ ewentualne
zanieczyszczenia badanych powierzchni. Zanieczyszczenia te
mozna usuwac¢. Warto réwniez uzywaé jednorazowych

wymazowek, ktére znaczgco ograniczajg zanieczyszczenie tuszow.

Prosty przyktad obrazujacy zjawisko napiecia powierzchniowego: istniejg powierzchnie hydrofobowe (na

ktérych woda skupia sie w kroplach) oraz takie, na ktérych woda (73 mN/m) rozptywa sie i jest wchtaniana.

Oprécz tego jest caty szereg stanéw posrednich, przy czym dobrej przyczepno$ci mozna oczekiwa¢ powyzej 38

mN/m - w zalezno$ci od stosowanej farby drukarskiej, kleju czy lakieru.

dobra zwilzalnos¢
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Energia powierzchniowa [ napiecie powierzchniowe
- badanie z uzyciem tuszéw testowych

Informacje ogélne

Kazde ciato state ma w stanie czystym energie powierzchniowg / napiecie powierzchniowe okreslonej wartosci, ktéra maleje w miare

uptywu czasu przechowywania. Energia powierzchniowa odgrywa wazng role w wielu procesach technicznych, takich jak klejenie,

lakierowanie, drukowanie, i warunkuje wtasciwosci adhezyjne oraz zwilzalno$¢ powierzchni.

Energie powierzchniowa wyraza sie w mN/m i Dyn/cm. Okre$la sie jg za pomocg tuszéw testowych o sktadzie chemicznym zgodnym z

normami z DIN 53364/ 1SO 8296 lub innym. W przeciwienstwie do cieczy, energie powierzchniowg ciata statego mozna okresli¢ tylko

posrednio poprzez kat zwilzania. Na ciato state nanosi sie ciecz testowg o okreslonej energii powierzchniowej.

Zastosowania tuszow | markerow testowych

Metale:
ocena czystosci powierzchni,
ocena uzytecznosci cieczy czyszczgcych

Materiaty

Zanieczyszczenia na
powierzchni

Czyszczenie |
przygotowanie

powierzchni

Energia powierzchniowa /
napiecie powierzchniowe
(powierzchnia nieobrabiana)

Energia powierzchniowa /
napiecie powierzchniowe
(powierzchnia przygotowana)

arcotest GmbH

Tworzywa sztuczne:
okreslanie energii aktywacji do dalszej obrébki
(np. w przypadku drukowania, klejenia, lakierowania, zwilzania)

metal, tworzywa sztuczne, ceramika itp.

oleje, pyt, srodki antystatyczne, Srodki smarne,
$rodki antyadhezyjne, odciski palcow

tworzywa sztuczne: wodg / rozpuszczalnikami / obrébka wstepna
metale: koronowanie / obrébka plazmowa / obrébka fizyczna
(tu konieczne jest zgrubne oczyszczenie powierzchni)

metale: 25 -35 mMN/m
tworzywa sztuczne: <38 mN/m lub wyzsze

od 38 mN/m (minimalna warto$¢ dla czystosci)

od 44 mN/m (wymagana wartos¢ dla dalszej obrobki)
Naturalnej energii powierzchniowej metali (>100 mN/m)
nie mozna uzyska¢ w drodze standardowego czyszczenia
ze wzgledu na powstajgcg pod wptywem powietrza
warstwe tlenkowa.

Optymalne czyszczenie preparatem arcotestCLEANER.

(arcolesl”)

Zastosowanie

Made in Germany

powierzchnia nieobrabiana powierzchnia obrabiana
powierzchnia zanieczyszczona powierzchnia czysta
zta zwilzalnosé dobra zwilzalnosé

@ o - - ——

W przypadku metali zalecamy stosowa¢ wymazowki arcotest®.
Do kazdej aplikacji nalezy uzy¢ nowej wymazowki.

arcotest GmbH 5



Pomiar energii powierzchniowej /| napiecia powierzchniowego

ciat statych za pomoca tuszow | markerow testowych

Srodki
pomiarowe

Temperatura
otoczeniai ciat
statych

Stan badanego
ciata statego

Zastosowanie |
nanoszenie

Czas obserwacji (po
naniesieniu tuszu)

Wynik

Termin
przydatnosci

Mozliwosé
zastosowania

6  arcotest GmbH

Zastosowanie

Tusze/markery
arcotest® ORGANIC: 30-46 mN/m, (nietoksyczne,
nieszkodliwe dla zdrowia, bez oznakowania wg

rozporzadzenia o substancjach niebezpiecznych (WE) nr

1272/2008 (CLP)

arcotest® PINK: 22-60 mN/m, (nietoksyczne)
arcotest® BLUE: 18 -105 mN/m, (toksyczne 24-57
mN/m) wg DIN ISO 8296 oraz ASTM D 2578-99a

20°C +/ -3°C

Nie nalezy dotyka¢ powierzchni gotymi rekami.

Tusz: Zanurzy¢ pedzel albo wymazdwke w tuszu i
otrze¢ o szyjke butelki.

Tusz/markery: natozy¢ z niewielkim naciskiem
linie dtugosci ok. 40 mm, nie dotykajac wczesniej
zaaplikowanego tuszu. Linie tuszu nanies¢
réwnomiernie i bez przerw.

W przypadku powierzchni silnie zabrudzonych/
zaolejonych uzywa¢ wymazéwek arcotest® tylko
jednorazowo.

arcotest® ORGANIC: 30 do 46 mN/m 2s
arcotest® BLUE: 18 do 105 mN/m 2s
arcotest® PINK: 22 do 26 mN/m 2s
28 do 44 mN/m 4s
45 do 60mN/m 2s

1. Jednorodna, rdwnomierna linia

2, Powstawanie kropli (zte zwilzenie / brak
zwilzenia)

3. Rozptywanie sie tuszu
6 miesiecy po otwarciu

tuszu/markeréw.

Zalezy od uzycia tuszu.

Informacje dodatkowe

Warto$ci okreslone na podstawie pomiaréw z uzyciem
réznych srodkéw (pedzelkdw/markeréw/wymazowek)
albo réznych serii tuszéw nie sg wystarczajgco
poréwnywalne.

Pomiary nalezy przeprowadzac przy uzyciu tuszu
jednego rodzaju (koloru)!

Odchylenie temperatury +/- 10 ° C powoduje zmiane
napiecia powierzchniowego o +/- ImN / m.

Odciski palcow mogag zmniejszy¢ napiecie powierzchniowe.
(Nosi¢ rekawice.)

Uzycie wymazéwek arcotest® preferuje sie w przypadku
zanieczyszczonych metali. Dostepne powszechnie w handlu
patyczki z watg nie nadajg sie, poniewaz zawierajg olejki
kosmetyczne.

Stosujgc wymazdwki nalezy - podobnie jak w przypadku
pedzla - uwazaé na rbwnomierne nanoszenie, tj. niezbyt grubg
warstwg, w przeciwnym razie wystgpig nieznaczne rdznice
wskazan (grubsza warstwa moze wskazywac¢ nieco wiekszg
warto$¢ (1 mN/m) niz ciensza).

Jezeli brzegi linii naniesionej pedzlem/wymazéwka
albo markerem zbiegng sie po uptywie 2 albo 4
sekund zaleznie od specyfikacji tuszu, powtérzy¢
pomiar z najblizsza nizsza wartoscig. Jezeli brzegi
rozchodzg sie na zewnatrz, powtdrzyé pomiar

z najblizsza wyzszg wartoscig.

Napiecie powierzchniowe jest osiggniete, jesli linia
pozostaje bez zmian przez 2 albo 4 sekundy, zaleznie
od specyfikacji tuszu.

1. Napiecie powierzchniowe osiggneto wartos¢ okreslong
na butelce albo jest nieco wyzsze.

2. Nieczysto, powtorzy¢ czyszczenie albo wykona¢ obrobke
wstepng. Napiecie powierzchniowe nizsze od wartos$ci
tuszu.

3. Napiecie powierzchniowe wyzsze od warto$ci tuszu

Poszczegblne sktadniki tuszéw testowych wyparowujg
z r6zng intensywnoscia.
Po uzyciu zamkng¢ mocno butelki i markery.

W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do butelki albo do markera

sprawdzié, czy wartos$ci pomiarowe nie zmienity sie.

Napiecie powierzchniowe ciat statych

Napiecie powierzchniowe moze stale male¢. W szczegélnosci dotyczy
to tworzyw sztucznych po aktywacji powierzchni. Wptyw na to majg

rézne czynniki.

Przebieg czasowy zmiany napiecia powierzchniowego zalezy od

réznych czynnikéw i moze trwac od kilku dni do kilku tygodni.

Czynnikami tymi s3:

» struktura chemiczna materiatu
« dtugos¢ okresu przechowywania materiatéw zaréwno
nieoczyszczonych, jak i oczyszczonych lub aktywowanych

Warto$ci napiecia powierzchniowego nalezy zatem zawsze sprawdza¢
przed dalszg obrébka u klienta i poréwnac z warto$ciami zmierzonymi
przez arcotest® przed wysytka. Napiecie powierzchniowe mozna
ponownie zwiekszy¢ za pomocg metod fizycznych: koronowania,
obrébki ptomieniowej i plazmowej. Wielokrotne czyszczenie z myciem

i suszeniem nie ma wiekszego sensu - tym bardziej, ze fizyczne metody
obrébki umozliwiajg znaczne zwiekszenie napiecia powierzchniowego.
W przypadku wielokrotnego mycia jest to praktycznie niemozliwe.

« zmiany temperatury podczas przechowywania

» mozliwos¢ zanieczyszczenia podczas przechowywania

« utlenianie sie powierzchni metali w czasie

» warunki podczas transportu materiatu od producenta do klienta

Wartosci orientacyjne naturalnego napiecia powierzchniowego materiatow

Materiaty Skrét mN/m w 20°C
Tworzywa sztuczne

Polietylen PE 32
Polipropylen PP 30
gg“glliz?]))/ (polietylen, polipropylen, polibutylen/ PE, PP, PB 30
Polichlorek winylu PVC 40
Polistyren PS 38
Poliuretan PUR 37
Politereftalan etylenu PET 44
Polibutadien PU 45
Politetrafluoroetylen PTFE 21
Poliakrylonitryl PAN 46
Polieterosulfon PES 47
Poliweglan PC 42
Zywica fenolowo-formaldehydowa PF 42
Silikon 22
Zywice epoksydowe 45
Folia aluminiowa 41
Szkto 73
stal 43-46
Copstodcs et (metao. okt coramibi ) od 38 wawyz

arcotest GmbH 7
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Markery testowe ORGANIC

+ 0d30do46 mN/m

« Doktadno$¢ +/-1,0 mN/m
» Czasodczytu:2s

« Szeroko$é linii: 5 mm

il . + Prosta obstuga

i
e
M

+ Dostepne w zestawach po 4,6 8 lub jako

pojedyncze markery o zawartosci 5 ml @
5mm
30-46 mN/m

-

Z(:I

Markery testowe
ORGANIC Jumbo

« 0d30do46 mN/m
« Doktadno$é +/-1,0 mN/m

Tusze testowe arcotest® ORGANIC sg to ciecze testowe w kolorze zielonym,
« Czasodczytu: 2s

o zdefiniowanym napieciu powierzchniowym. Dzieki specjalnie opracowanej formule . Szerokodé linii: 15 mm

tusze te nie sg trujgce i nie wymagajg oznakowania koniecznego dla substancji « Optymalne dla wiekszych powierzchni

niebezpiecznych. Zastosowanie i sposéb uzytkowania serii arcotest® ORGANIC * Dostepne w zestawach po 4,68 lub jako

L . pojedyncze markery o zawartosci 17 ml
opierajg sie na normie DIN 53364, wzgl. ISO 8296.

Tusze testowe arcotest® ORGANIC Zadne etykiety nie sg wymagane zgodnie
z rozporzgdzeniem o substancjach niebezpiecznych(EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Tusze testowe arcotest® ORGANIC sg dostepne w butelkach lub w postaci markeréw

w wersjach od 30 do 46 mN/m (dyn/cm). Tusze teStowe ORGAN IC
w butelkach
.,w_-_«h_ | = . - 0d 30 do 46 mMN/m
arcoweb® bl s [ o ™"

Bt i 1) °“‘ﬁa~a::’r‘:’km ' .
. 38 mN/m :_E'E.':T:Q:M ;"-T;.T:I:;.“'“" E:\;Ert\ . ch;stepne w buter:kach 10, 100l i 250 ml
L, | e e albo w zestawach po 7x10 m
« Doktadno$¢ +/-1,0 mN/m 25 mm : T P

« Czasodczytu:2s

. szeroko$¢ aplikacji: 25 mm ((38mN/m )

@ 30 - 46 mN/m

8 arcotest GmbH arcotest GmbH 9
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Sg to ciecze testowe w kolorze rézowym, o zdefiniowanym napieciu
powierzchniowym. Dzieki specjalnie opracowanej formule, tusze te nie sg trujgce.
Tusze testowe w kolorze ROZOWYM mozna stosowaé jako zamiennik tuszéw

w kolorze NIEBESKIM, poniewaz zastosowanie i obstuga sg zgodne z normami
DIN 53364, ew. 1ISO 8296.

Dostepne w butelkach i w postaci markerow.

Nie trujgcy.

arcotest GmbH

Markery testowe PINK

« 0d22do60mN/m
+ Doktadnos$¢ +/- 1,0 mN/m
« Czas odczytu:

22do26 mN/m:2s

28 do44 mN/m: 4s

45do 60 mN/m:2s
+ Prosta obstuga
. . 5mm
+ Dostepne w zestawach po 4, 6i 8 lub jako

pojedyncze markery o zawartosci 5 ml

Markery testowe PINK Jumbo

+ 0d30do 50 mN/m
« Doktadno$é +/-1,0 mN/m

w 36 ! i
+ Czas odczytu: *38 Fﬂl

30do 44 mN/m:4s
46 do 50 mMN/m:2's

« Szerokos¢ linii: 15 mm

« Optymalne dla wiekszych powierzchni

+ Dostepne w zestawach po 4,6 8 lub jako
pojedyncze markery o zawartosci 17 ml

ann (L)

Tusze testowe PINK
w butelkach

+ 0d22do60mN/m
« Doktadnos$¢ +/- 0,5 mN/m
+ Czas odczytu:
22do26 MN/m2s
28do 44 mN/m4s
45do60mMN/m2s
» Dostepne w butelkach 10,100 i 250 ml
albo w zestawach po 7 x 10 ml

5,  (owcoes)

e
" P

30-50 mN/m

arcotest GmbH 11
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Made in Germany

Tusze testowe BLUE
Markery testowe BLUE

« 0d 28 do 60 mN/m co 1 stopien oraz
od 62 do 72 mN/m co 2 stopnie

« Doktadno$é +/-1,0 mN/m

« Czasodczytu:2s

Sg to ciecze (wg ISO 8296, odpowiednik DIN 53364, ASTM 2587, JISK 6768) . Prosta obstuga

w kolorze niebieskim, o zdefiniowanym napieciu powierzchniowym. « Bezryzyka rozlania

Napiecie powierzchniowe sprawdzanego materiatu okresla sie przez + Dostepne w zestawach po 4,6 i 8 lub jako
pojedyncze markery o zawarto$ci 5 ml

naniesienie na niego tuszéw testowych. Sg one dostepne w zakresie

napiecia powierzchniowego od 18,4 do 105 mN/m. Dostepne w butelkach i
w postaci markeréw (28 do 72 mN/m) . 5mm@
Bezbarwne: 18, 76, 84, 90, 105 mN/m. 0

Trujgce w zakresie od 24 do 57 mN/m.

28 -72 mN/m

Tusze testowe BLUE w butelkach

+ 0d18do 105 mN/m

« Doktadno$é+/-0,5 mN/m

+ Czasodczytu:2s

+ Dostepne w butelkach 10, 100 i 250 ml
albo w zestawach po 7 x 10 ml

‘I'e-lt;h
Tast Ink

Testtinte
Tast Ink
Encre Test

12 arcotest GmbH arcotest GmbH 13
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Made in Germany

QUICKTEST 38° RAPIDTEST 38° arcotestCLEANER

QUICKTEST 38%/ RAPIDTEST 38° pozwala okresli¢ skutecznos$¢ obrébki wstepnej poliolefin to rozpuszczalnik na bazie alkoholu etylowego. Stuzy do poprawy czystosci na

(polipropylenu, polietylenu, polibutylenu). Zawarte w markerze ciecze pozostajg na powierzchni roznych powierzchniach, takich jak metale, szkto i tworzywa sztuczne. Za

o . o . . . o L pomocg arcotestCLEANER testowane czesci mogg by¢ ponownie uzyte przez y —— h
w postaci linii ciggtej przy napieciu powierzchniowym ok. 38mN/m lub wyzszym. Ponizej tej wartosci WVEATEIe tliszu testowego, Poniewaz powierzchnie sg bardzo rézne) przed ‘ :&Sf i
=

perlg sie. Linia naniesiona markerem QUICKTEST 38®/ RAPIDTEST 38® wysycha niemal natychmiast.

kazdym zastosowaniem nalezy przeprowadzié test przydatnosci.

Po wyschnieciu nie da sie jej juz zmyé. [Cll'co,esrj
Made in Germany

arcotestCLEANER

« Lepsza czystos¢ dzieki czyszczeniu powierzchni.
« Uktad rozpuszczalnikdw na bazie alkoholu etylowego.
» Bezdraznigcego zapachu

« Dobra czytelnos¢ dzieki
uderzajacemu czerwonemu
zabarwieniu

« Nie dziata toksycznie na organizmy wodne + Bardzo szybko schnie
« Nie dziata szkodliwie dla zdrowia

« Nie powoduje uszkodzenia oczu

« Czysciw jednym kroku i zwieksza przyczepnosé

« katwe czyszczenie tuszow testowych
« Dostepny w aluminiowych butelkach 250 ml

§ /Bl ml
HE P
i ——
g; =
i ot icote
m:':;‘mlm I‘ S .. 5 | o --' :
[ 2 _p:;a rm‘kﬁmm s 3 5mm = e e
& °
Wymazowki
RAP I DT E ST 38®J um bo do nanoszenia tuszy testowych. Z
Sprawdzone, 100 sztuk, dtugo$¢ 15 cm. d'/;’ o
« Do uzytku jednorazowego na powierzchniach zabrudzonych. ; ¢ \ ;f\;&"* - ’_/
{ et < - T //
. X « Optymalne do uzytku z butelkami szklanymi 250 ml. ..»é::ﬂ::e*‘:l@" P
o Lepsze odwzorowanie kolorow > o E L, o
+ Szerokos¢ linii 15 mm >, 2 p
« Zawartos¢ na dtugopis 15 ml :}, i /
. . - " ,
» Optymalne do kontroli duzych A
HewTgsT Mrgsy w Wime . . .
powierzchni foliowych “

ﬂ%\’ " 15mm @

Lampa testowa

15 mm@

Dla lepszego rozpoznania wzorca testowego.

Do uzytku w przypadku matego kontrastu pomiedzy

Zalety: Uwaga: . L .
) powierzchnig mierzong a tuszem testowym. Np. ciemne
« Latwe zastosowanie Ptyn testowy QUICKTEST 38%, RAPIDTEST 38® zawiera )
iy . - . . tworzywo / ciemny tusz.
- Doskonate do szybkich testéw rozpuszczalniki, dlatego moze dziata€ agresywnie na materiaty o
. . - - . i 7 cm dtugosci.
- Bez ryzyka starcia i powtoki wrazliwe na rozpuszczalniki. To moze prowadzi¢ do

« Trwaty wskaznik wyniku testu btednej interpretacji wyniku testu!

« Archiwizacja wyniku testu

14 arcotest GmbH arcotest GmbH




®
arcoweb arcospray 38°
38 mN/m « 38 dyn/cm « nietoksyczny « nieszkodliwy dla zdrowia 38 mN/m « 38 dyn/cm

Tusz testowy arcoweb® do kontroli napiecia powierzchniowego Do kontroli napiecia powierzchniowego

Tusze testowe sg przeznaczone do okre$lania napiecia powierzchniowego na tworzywach sztucznych, metalu, szkle i innych . . L . .
, ) ) Tusz testowy arcospray 38® jest cieczg testowg o napieciu powierzchniowym 38mN/m.
ciatach statych. Pozwalajg okresli¢ czystos$€ i przyczepnos¢ powlekanych powierzchni. Wyniki pomiaru sg wyrazone w mN/m . . . . .
Jest przeznaczony do szybkiego oznaczania, czy powierzchnia jest pozbawiona smaru,

(albo dyn/cm). Czysto$¢ materiatu mozna zatozy¢ od warto$ci 38 mN/m. . A i L . L, L. ,
poniewaz mozna przyjac, ze od tej wtasnie wartosci jest wolna od smardw. Tusz
arcospray 38® mozna usung¢ bez sladu za pomocg promieniowania cieplnego -
podczerwieni. Przetestowane czesci mogg by¢ w dalszym ciggu uzywane. Za pomocag
tuszu arcospray 38® mozna tatwo i szybko oceni¢ czystos$¢ nie tylko duzych, ale takze

matych powierzchni, jak ogniwa tafcucha.

(arcotest’)
arcoweb® ,
Njm 38 dyne/cm 38mN/m « 38dyne/cn, e arcole W celu okreslenia napiecia powierzchniowego
s | BIO ORGANIC N OI'COIQSI ) - tusz testowy rozpyla si¢ na sprawdzanej
ORGANIC /Bio i Wiy Germany arcospra, powierzchni.
m,‘,n‘e-:::;:ﬁ”mg t::::‘fmf: ut?;:ﬂmmwng arcospray 38 Zastosgwanie: N
mningt:’:wn perficiele e teser s thsion supetctte s Qe HK5E 55 Trzymac butelke z ro.zpyla‘czem W.odleg{oso
pour 10 pneiEd kM luing der Qburfische ok. 15 cm od badanej powierzchni.
kR arcoweb® - & A ":; « Spryskaé powierzchnie 2 do 4 razy
o szerokosci aplikacji 25 mm. B g tenion supert

Stabilna, oszczedna aplikacja.
Nrart.: 40.20438.0

Chusteczki arcoweb® sg jednorazowego uzytku, zamkniete w opakowaniu papierowo-aluminiowo-kompozytowym.

Nalezy unika¢ aplikacji w nadmiernej ilosci, zapobiega to rozlewaniu sie tuszu. Przy wtasciwym uzytkowaniu nie ma
ryzyka rozlania tuszu ani poplamienia rgk.

Tusz testowy nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporzgdzeniem o substancjach niebezpiecznych (WE) nr
1272/2008, jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla zdrowia.

ORGANIC / BIO Zalety:
38 mN/m « 38 dyne/cm + optymalny do badania wiekszych
powierzchni

szerokosé aplikacji: ok. 25 mm

doktadnosé: +/- 1 mN/m » stabilna, oszczedna aplikacja

+ bezrozlewania
« prosta obstuga
+ nietoksyczny

czas obserwacji: 2 s
dostepny w opakowaniach jednostkowych

wymiary opakowania: 60 x 80 x 6 mm « nieszkodliwy dla zdrowia

+ w korzystnej cenie

Zakres zastosowania:
« sektor budowlany (spawanie belek stalowych lub na powierzchniach mineralnych)
« wszystkie ciata state o duzej powierzchni

arcotest GmbH

#floz[ 100 ml

i super! ifes/ 100 =

Wynik:

Jesli tusz testowy sie zbiegnie, napiecie
powierzchniowe badanej powierzchni
jest mniejsze niz 38 mN/m.

Jezeli zaaplikowany tusz testowy nie
zmienia ksztattu, napiecie
powierzchniowe wynosi 38 mN/m lub
jest nieco wyzsze.

Nrart.: 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-653Q-G62J

Wartos¢ napiecia powierzchniowego Wartos¢ napiecia powierzchniowego nie

jest osiggnieta jest osiggnieta
38 mN/m « 38 dyn/cm « Optymalny do bardzo matych i duzych powierzchni
doktadnosé: +/- 1 mN/m « Prosta obstuga
Dostepny w butelce z rozpylaczem « Nietrujgcy
« Nieszkodliwy dla zdrowia
3,4 floz /100 ml « Nieszkodliwy dla $rodowiska
« Nie pozostawia $ladow
ESE « katwe rozpylanie tuszu arcospray
T « Wynik widoczny w ciggu 2 sekund
O « Bezdotykowe testowanie powierzchni

arcotest GmbH
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Walizka transportowa arcotest® Plasma Set

arcotest® ORGANIC

Do transportu i przechowywania butelek z tuszami testowymi. Zestaw arcotest® Plasma Set zawiera reczne urzadzenie plazmowe piezobrush® PZ3
do obrébki plazma pod cisnieniem atmosferycznym oraz zestaw arcotest® z 4 markerami

testowymi po 5 ml DO WYBORU.

Doskonata do odstawiania butelek podczas uzycia.

W produkcji zielonych walizek arcotest® ORGANIC catkowicie

Oprécz tego zestaw zawiera dwa rézne moduty. Modut Standard stuzy do obrébki
materiatéw nieprzewodzacych, takich jak plastik. Modut Nearfield natomiast stuzy
do obrébki materiatéw przewodzacych, takich jak stal szlachetna czy CFRP.

zrezygnowaliSmy z ropy naftowe;j.

Walizka sktada sie w 93% z surowcow odnawialnych, takich jak glukoza, woski
naturalne, mineraty, a takze wtékna naturalne.

Obudowa jest w petni zdatna do recyklingu.

Zestaw z walizka

Nr art.: 40.00000.8

Zestaw arcotest® Plasma Set zawiera:

« zestaw arcotest® z 4 markerami testowymi

ORGANIC PINK BLUE po 5 ml DO WYBORU
zestaw z walizkg - zestaw z walizk3 - zestaw z walizkq - « reczne urzadzenie plazmowe piezobrush®
8 elementow 9 elementow 9 elementow PZ3 z wentylatorem, zasilaczem i kablem

, , ) - modut Standard
Zawartos¢ walizki: Zawarto$¢ walizki: Zawartos¢ walizki: )

« modut Nearfield
« zestaw ORGANIC 32-44 mN/m « zestaw PINK A 32 - 44 mN/m « zestaw BLUE A 28 - 56 mN/m
bez pedzelka bez pedzelka bez pedzelka s " - ) duke
« wymazowki « arcotestCLEANER 250 ml « arcotestCLEANER 250 ml zc%ego owe’l? ormaq? © produikcie
Beeihi il mozna znalez¢ na stronie
» wymazowki » wymazowki

producenta relyon-plasma.

Walizka transportowa

Zestaw arcotest® Plasma Set to kompaktowe reczne urzadzenie plazmowe do stosowania w laboratoriach, centrach badawczo-
rozwojowych i produkcji niskoseryjnej. Przy maksymalnym poborze mocy 18 W, zimna aktywna plazma o temperaturze ponizej
50°C jest generowana w technologii piezoelektrycznego bezposredniego wytadowania (Piezoelectric Direct Discharge,
PDD®). Sercem tego przenosnego urzadzenia jest piezoelektryczny generator plazmy TDK CeraPlas™ wykorzystujacy
zasade wytadowan wysokonapieciowych do wytwarzania zimnej plazmy w warunkach ci$nienia atmosferycznego. Plazma pod
cisnieniem atmosferycznym jest wykorzystywana do wysoce efektywnego zwiekszania energii powierzchniowej wielu materiatow,
jak réwniez do redukcji drobnoustrojéw i zapachdw.

Przyktady zastosowania:
« aktywacja i funkcjonalizacja powierzchni réznych materiatéw
« poprawa zwilzalno$ci powierzchni

Walizka transportowa, mata Walizka transportowa, mata Walizka transportowa, duza lizaci w Kleien l i druk o lekani

Na 7 butelek 10 ml z tuszem testowym Z 7 butelkami tuszu testowego po Na 24 butelki 10 m| z tuszem ’ opt)fma 'Zaq? proce%ow cjenia, matowania, drukowania | P(.)W € an.la i o L ) ,
T - ) « obrébka powierzchniowa tworzyw sztucznych, szkta, ceramiki, metali, pétprzewodnikéw, wtdkien naturalnych i kompozytow

schowek na markery lub wymazdéwki. 10 mlijednym schowkiem. testowym.

« doktadne czyszczenie i redukcja zapachéw

18 arcotest GmbH arcotest GmbH 19



Przeglgd produktow

Tusze testowe ORGANIC w butelkach

od 30 do 46 mN/m // doktadnos$¢ +0,5 mN/m // bez pedzelka // nie wymagajg oznakowania

Zestaw standardowy
32343638404244mN/m

7 butelek szklanych a 10 ml

Nr art. 40.20000.4 bez pedzelka

100 ml

30do 46 mN/m

Wartosci standardowe i specjalne
Nr art. 40.202XX.0

Nrart. 40.202XX.0 (SE)

Markery testowe ORGANIC

Zestaw do wyboru

30do 46 mN/m

7 butelek szklanych a 10 ml do
wyboru

Nrart. 40.20001.4 bez pedzelka

250 ml

30do 46 mN/m

Warto$ci standardowe i specjalne
Nr art. 40.203XX.0

Nr art. 40.203XX.0 (SE)

10 ml

30do 46 mN/m

Wartosci standardowe i specjalne
Nrart. 40.201XX.4 bez pedzelka

arcoweb®

38 mN/m

chusteczka jednorazowa
szeroko$¢ aplikacji: ok. 25 mm
Nrart. 40.20438.0

Zestaw standardowy Zestaw do wyboru Zestaw do wyboru Zestaw do wyboru
8 szt. 8 szt. 6 szt. 4 szt.
3234363840424446 mN/m 30do 46 mN/m 30do 46 mN/m 30do 46 mN/m

8 markerdw testowych
Nr art. 40.25000.0

8 markeréw testowych do wyboru
Nrart. 40.25001.0

6 marker6w testowych do wyboru
Nrart. 40.25002.0

Nrart. 40.25003.0

4 markery testowe do wyboru

(arcolesl’)

Made in Germany

PET 10 ml

30do 46 mN/m

Wersje specjalne dla przemystu
Spozywczego

Nrart. 40.204XX.4 bez pedzelka

arcospray 38°

38 mN/m

wymagane oznakowanie

do matych i duzych powierzchni
Nr art. 40.80238.0

0d 30 do 46 mN/m // doktadnos$é +1,0 mN/m // nie wymagajq oznakowania

Markery testowe

30do 46 mN/m
Wartosci standardowe i specjalne
Nrart. 40.251XX.0

Markery testowe ORGAN IC Jumbo od 30 do 46 mN/m co 2 stopnie // doktadno$¢ +1,0 mN/m//

nie wymagajg oznakowania

Zestaw standardowy Zestaw do wyboru Zestaw do wyboru Zestaw do wyboru
8 szt. 8 szt. 6 szt. 4 szt.
3234363840424446 mN/m 30do 46 mN/m 30do 46 mN/m 30do 46 mN/m

8 markerdw testowych
Nr art. 40.26000.0

20 arcotest GmbH

8 markerow testowych do wyboru
Nr art. 40.26001.0

6 markerdw testowych do wyboru
Nr art. 40.26002.0

Nrart. 40.26003.0

4 markery testowe do wyboru

Markery testowe
Jumbo

30do 46 mN/m
Nr art. 40.261XX.0

Tusze testowe PINK w butelkach

od 22 do 60 mN/m // nietrujgce
doktadno$¢ +0,5 mN/m

Zestaw standardowy A
32343638404244 mN/m

7 butelek szklanych a 10 ml

Nr art. 40.60000.0 z pedzelkiem
Nr art. 40.60000.4 bez pedzelka

PET 10 ml
32do 44 mN/m

STANDARD:

warto$ci specjalne (SE):

Wersje specjalne dla przemystu spozywczego

Nrart. 40.700XX.0 z pedzelkiem
Nrart. 40.700XX.4 bez pedzelka

Markery testowe PINK

Zestaw standardowy
8 szt.
3032343638404244mN/m
8 markerdw testowych
Nrart. 40.45001.0

Markery testowe PINK Jumbo

o=
B
-n p

A i

Zestaw standardowy
8 szt.
3032343638404244mN/m
8 markerdw testowych

Nr art. 40.46000.0

Zestaw do wyboru
8 szt.

22 do 60 mN/m

8 markerdw testowych do wyboru

Nr art. 40.45000.0

_h.,hnl-h'-l"""’

(UL

Zestaw do wyboru
8 szt.

30do 50 mN/m

8 markerdw testowych do wyboru

Nrart. 40.46001.0

od 22 do 60 mN/m // nietrujgce
doktadnos$¢ +1 mN/m

(arcolest’)

Made in Germany

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 mN/m

Zestaw do wyboru

22 do 60 mN/m

7 butelek szklanych a 10 ml do wyboru
Nr art. 40.60001.0 z pedzelkiem

Nr art. 40.60001.4 bez pedzelka

i

100 ml

22 do 60 mN/m

Warto$ci standardowe i specjalne
Nrart. 40.602XX.0

Nr art. 40.602XX.0 (SE)

STANDARD:

Zestaw do wyboru

6 szt.

22 do 60 mN/m

6 markerdw testowych do wyboru
Nrart. 40.45002.0

Zestaw do wyboru

6 szt.

30do 50 mN/m

6 markeréw testowych do wyboru
Nr art. 40.46002.0

22242628 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 mN/m

[ 1 |

10ml

22 do 60 mN/m

Warto$ci standardowe i specjalne
Nrart. 40.601XX.0 z pedzelkiem
Nrart. 40.601XX.4 bez pedzelka

250 ml

22.do 60 mN/m

Warto$ci standardowe i specjalne
Nr art. 40.603XX.0

Nr art. 40.603XX.0 (SE)

30 32 34 36 38 40 42 44 mN/m
wartosci specjalne (SE): 22242628 31 33 35 37 39 41 43 45-60 mN/m

Zestaw do wyboru Markery testowe
4 szt.

22 do 60 mN/m
22 do 60 mN/m

4 markery testowe do wyboru

Nr art. 40.451XX.0

Nrart. 40.45003.0

od 30 do 50 mN/m // nietrujace // doktadno$¢ + 1 mN/m

Zestaw do wyboru Markery testowe
4 szt. Jumbo
30do 50 mN/m 30do 50 mN/m

4 markery testowe do wyboru

Nrart. 40.461XX.0

Nrart. 40.46003.0

arcotest GmbH 21

Wartosci standardowe i specjalne




(arcolest’)

Made in Germany

Przeglgd produktow

(arcolest’)

Made in Germany

QUICKTEST 38° RAPIDTEST 38°

Tusze testowe BLUE w butelkach
od 18 do 105 mN/m // trujgce w zakresie od 24 do 57 mN/m // STANDARD:
doktadno$¢ +0,5 mN/m // 30 do 72 mN/m wg ISO 8296; wartosci

odpowiada normie DIN 53364 i ASTM (USA)

28 32 35 38 41 44 48 56 mN/m

18 (bezbarwny) 20 22 24 26 29 30 31 33 34 36 37 39 40
specjalne (SE): 42 43 45 46 4749 50 51 52 53 54 55 57 58 60 62 64 66
68 70 72mN/m (bezbarwny:) 74 76 84 90 105 mN/m

_ QUICKTEST 38° QUICKTEST 38° Jumbo RAPIDTEST 38°® RAPIDTEST 38° Jumbo
w__ S # okoto 38 mN/m okoto 38 mN/m okoto 38 mN/m okoto 38 mN/m
p== o e e Szybki test dla poliolefin, Szybki test dla poliolefin, Szybki test dla poliolefin, Szybki test dla poliolefin,

5 ml, szerokos$¢ linii 5 mm
Nr art. 40.55100.0

15 ml, szeroko$¢ linii 15 mm
Nr art. 40.55100.4

5 ml, szerokos¢ linii 5 mm
Nrart. 40.66100.0

15 ml, szeroko$¢ linii 15 mm
Nr art. 40.66100.4

Zestaw A
28353841444856 mN/m

7 butelek szklanych a 10 ml
Nrart. 40.30001.0 z pedzelkiem
Nrart. 40.30001.4 bez pedzelka

(1

10ml

18 (bezbarwny) do 72 mN/m
Wartosci standardowe i specjalne
Nrart. 40.301XX.0 z pedzelkiem
Nr art. 40.301XX.4 bez pedzelka

Zestaw B
28323538414448 mN/m

7 butelek szklanych a 10 ml
Nrart. 40.30000.0 z pedzelkiem
Nrart. 40.30000.4 bez pedzelka

100 ml

18 (bezbarwny) do 72 mN/m
Wartosci standardowe i specjalne
Nr art. 40.302XX.0

Nr art. 40.302XX.0 (SE)

Zestaw C
30323436384042 mN/m

7 butelek szklanych a 10 ml
Nrart. 40.30003.0 z pedzelkiem
Nrart. 40.30003.4 bez pedzelka

250 ml

18 (bezbarwny) do 72 mN/m
Wartosci standardowe i specjalne
Nrart. 40.303XX.0

Nr art. 40.303XX.0 (SE)

Zestaw do wyboru

18 (bezbarwny) 20 do 72 mN/m
7 butelek szklanych a 10 ml do wyboru
Nr art. 40.30002.0 z pedzelkiem
Nrart. 40.30002.4 bez pedzelka

' &
wc
BEZBARWNY 10 ml

74 76 84 90 105 mN/m
Warto$ci specjalne
Nr art. 40.301XX.0 (SE) z pedzelkiem

M a rkery testowe BLU E od 28 do 60 mN/m co 1 stopien oraz od 62 do 72 mN/m co 2 stopnie// trujgce w zakresie od 24 do 57 mN/m

22

// doktadno$é +1 mN/m

Zestaw z walizka

Zestaw z walizka, arcotest®
PINK

Zawarto$¢ walizki:

« zestaw PINKA 32 - 44 mN/m
« arcotestCLEANER 250 ml

« wymazowki

Nr art. 40.60000.8
Nr art. 40.60001.8 (zestaw do wyboru)

Walizka

Walizka transportowa, mata

Na 7 butelek 10 ml z tuszem testowym,
schowek na markery lub wymazowki.
Bez zawartosci.

Nrart. 40.31800.0 (niebieski)
Nrart. 40.31800.5 (zielony)

Akcesoria

Zestaw z walizka, arcotest®
BLUE

Zawarto$¢ walizki:

« zestaw BLUE A 28 - 56 mN/m
« arcotestCLEANER 250 ml

« wymazowki

Nr art. 40.30001.8
Nr art. 40.30002.8 (zestaw do wyboru)

Walizka transportowa, duza

Na 24 butelki 10 ml z tuszem testowym.
Bez zawarto$ci.
Nr art. 40.31900.0

Mozliwos¢ konfiguracji w sklepie
internetowym

Zestaw z walizka, arcotest®
ORGANIC

Zawarto$¢ walizki:
« zestaw ORGANIC 32-44 mN/m
« wymazowki

Nr art. 40.20000.8
Nr art. 40.20001.8 (zestaw do wyboru)

PlasmaSet

arcotest®Plasma Set

+ Reczne urzgdzenie plazmowe
piezobrush® PZ3 z

« 24 markerami testowymi po 5 ml DO
WYBORUe

Nrart. 40.00000.8

i
- e . d
P -
Zestaw do wyboru 8 szt. Zestaw do wyboru 6 szt. Zestaw do wyboru 4 szt. Markery testowe e Smes? ez
28 do 72 mN/m 28do 72 mN/m 28do 72 mN/m 28do 72 mN/m E
8 markerdw testowych do wyboru 6 markeréw testowych do wyboru 4 markery testowe do wyboru Nr art. 40.351XX.0 Wymazéwki Lampa testowa arcotestCLEANER
Nr art. 40.35001.0 Nr art. 40.35002.0

arcotest GmbH

Nrart. 40.35003.0

Sprawdzone, 100 sztuk, dtugo$é 15 cm.
Nr art. 40.31700.0

Do uzytku w przypadku matego kontrastu
pomiedzy powierzchnig mierzong
a tuszem testowym.

Nr art. 40.31600.0

Optymalizuje czystosé
Zawarto$¢ 250ml
Nr art. 40.32000.0

arcotest GmbH 23




rcolest’

ermany

pwe od 1976

arcotest GmbH
Rotweg 25
71297 M6nsheim
Niemcy

www.arcotest.info
info@arcotest.info
telefon +49 7044 - 902 270
faks +49 7044 -902 269

01.09.2023 Version 5.0_pl



