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Made in Germany

Preizkusna crnila

Za preizkusanje povrsinske napetosti/ povrsinske energije
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Preizkusna crnila od leta 1976
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Made in Germany

Podjetje arcotest GmbH je proizvajalec preizkusnih ¢rnil za
merjenje povrsinske napetosti oz. energije Stevilnih povrsin
iz umetnih mas, stekla, keramike in kovine.

Podjetje je bilo leta 2003 ustanovljeno kot samostojno
podjetje, do takrat pa je bilo del podjetja arcotec GmbH.
Enoosebno podjetje Fritz Bloss Industrievertretungen,
ustanovljeno leta 1976, se je leta 1980 preoblikovalo v podjetje
arcotec GmbH, proizvajalca naprav za koronsko, plazemsko in
plamensko predhodno uporabo.

Zaradi optimalnega ocenjevanja rezultatov predhodne
obdelave so uporabljali v ta namen razvita ¢rnila.

Ta preizkusna ¢rnila modre barve so bila izdelana po
standardu DIN 53364/ISO 8296 in so bila po danasnjih merilih
strupena.

arcotest GmbH

Od leta 1980 izdelujemo zmesi ¢rnil, ki so skladno z zahtevami
trga nestrupena.

Dandanes so kot nestrupena oznacena tudi Stevilna ¢rnila
drugih proizvajalcev, vendar pa to ne pomeni, da so potrjeno
neskodljiva za zdravije, zlasti kadar bi to lahko privzeli zaradi
manjkajocih oznak.

Leta 2020 smo predstavili novost: zdravju neskodljivo
preizkusno ¢rnilo arcotest® ORGANIC/BIO, ki ga prepoznate
po zeleni barvi ¢rnila in ohisja izdelka.

Dandanes je podjetje arcotest GmbH s svojimi izdelki za
ugotavljanje povrsinske napetosti/energije zelo dobro znano
v strokovnih krogih in Stevilnih industrijskih panogah.
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Merske metode

Podjetje arcotest GmbH izdeluje preizkusna crnila

Brez omocenja

Popolno omocenje Delno omogeno

S preizkusnimi ¢rnili je mogoce ugotavljati povrsinsko energijo/napetost trdnih

teles iz umetnih snovi, stekla, keramike ali kovin.

S tem je predvsem mogoce ugotoviti oprijemljivost povrsin za tiskanje,

lepljenje in lakiranje na podlagi videza omocene povrsine.

Dolocanje povrsinske napetosti poteka z nanosom
preizkusnih ¢rnil na preizkuSane povrsine v obliki ¢rte, dolge
le nekaj centimetrov, in z opazovanjem obnasanja ¢rte ¢rnila.
Ce se &rtav 2 ali 4 sekundah - odvisno od specifikacije ¢rnila -
skrci, je povrsinska napetost preizkusne povrsine manjsa od
napetosti preizkusnega ¢rnila. Obratno velja, da se lahko ¢rta
razleze, kar pomeni, da je povrsSinska napetost nanesenega
¢rnila manjSa od napetosti povrsine.

Ce se &rta v obdobju opazovanja ne spremeni, je vrednost
povrsinske napetosti tocna ali malo vecja.

Za vse meritve, na kovini, umetnih masah ali drugih
materialih, lahko uporabljamo ista ¢rnila.

Enako primerna so za proizvodne procese in laboratorij.
Naprave za merjenje sticnega kota se kot alternativa
najveckrat uporabljajo samo v laboratoriju, saj so meritve
zamudne in jih morajo izvajati strokovnjaki.

Preizkusna ¢rnila so zmesi kemikalij, ki jih je mogocCe uravnati
po stopnjah in tako doseci Siroko obmocje zaznavanja, od 18
do 105 mN/m (Dyn/cm), pri vrednotenju povrsin.

Za preprost primer lahko uporabimo vodoodbojne povrsine
(kjer nastajajo kapljice) in takSne, ki vodo (73 mN/m)
sprejmejo, da se po njih razleze. Seveda imamo tudi vmesne
primere, dobro oprijemljivost pa lahko pri¢akujemo pri
povrsinskih napetostih nad 38 mN/m, kar je odvisno od

lastnosti tiskarske barve, lepila ali laka.

Dobro omocenje

Pri kovinah so povrsine, odvisno od proizvodnega postopka, bol;j ali
manj onesnazene z oljem, kar zahteva Cistilne postopke, pri katerih
moramo imeti moznost hitrega in toCnega preverjanja njihove
uspesnosti, upostevati pa je treba tudi, da takSno onesnazenje ni
enakomerno porazdeljeno po vseh povrsinah.

Umetne mase v obliki folij, pri brizgalnem litju pa tudi odlitkov,
najveckrat nimajo onesnazenih povrsin. Odvisno od materiala, zlasti
pa pri poliolefinih, se pred potiskom, lakiranjem ali lepljenjem
fizicno ali kemicno obdelajo, da doseZzemo potrebne vrednosti
povrsinske napetosti.

Preizkusna ¢rnila so dobavljiva v posodicah od 10 ml naprej ali v
obliki pisala in so na voljo iz zaloge.

Na vprasanja strank naglo odgovori nas oddelek za aplikacijsko
tehniko, ki izvaja tudi preverjanje vzorcev.

Preizkusna ¢rnila nimajo posebnih omejitev roka trajnosti. Privzeto
ga ocenjujemo na 6 mesecev.

Uporabnost je na splosno omejena le z onesnazenjem, ki se prenese
s preizkusenih povrsin, kar lahko v najvecji mozni meri izklju¢imo z
uporabo vatnih palck za enkratno uporabo.
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PovrsSinska energija/povrsinska napetost
Preizkusanje s preizkusnimi ¢rnili

Splosne informacije

Vsaka Cista trdna snov ima doloceno povrsinsko energijo/napetost, ki se s skladis¢enjem postopoma
zmanjsuje. Povrsinska energija ima pomembno vlogo pri Stevilnih tehnicnih procesih, kot so lepljenje,
lakiranje in tiskanje, odlocilna pa je za adhezivni oprijem ter omocenije.

Povrsinska energija se meri v mN/m in Dyn/cm. Ugotavljamo jo s preizkusnimi ¢rnili s sestavo po standardu
DIN 53364/1S0O 8296 ali drugacno. V primerjavi s tekocCinami je mogoce povrsinsko energijo dolocene trdne
snovi ugotavljati le posredno na podlagi sticnega kota. Pri tem se na trdno snov nanese preizkusna tekocina
z znano povrsinsko energijo.

Nacini uporabe za preizkusna crnila/pisala

Kovine: Umetne mase:
Ugotavljanje Cistoce povrSin. Ugotavljanje aktivacijske energije za naknadno obdelavo
Ocenjevanje roka uporabnosti istilnih tekocin. (npr. pri tiskanju, lepljenju, lakiranju, omoceniju).

Kovina/umetne mase/keramika itd.

Necistoce na povrsini Olja, prah, antistati¢na sredstva, maziva, locilna
sredstva, prstni odtisi

Ciscenje/obdelava povrsine Umetne mase: z vodo/topilom/predhodna obdelava
Kovine: koronska/plazemska/fizikalna predobdelava

%

(Tu je Ze privzeto grobo c¢iScenje povrsine.)

Povrsinska energija/napetost Kovine: 25-35 mN/m
neobdelanih povrsin Umetne mase: <38 mN/m ali vecja

Povrsinska energija/napetost Nad 38 mN/m (minimalna vrednost za Ciste povrsine)
obhdelanih povrsin Nad 44 mN/m (ciljna vrednost za naknadno obdelavo)

Celotne povrsinske energije kovin (> 100 mN/m) samo s
ciscenjem ni mogoce doseci, saj se zaradi zraka tvori oksidna plast.

vev v

Optimalno ¢iScenje je mogoce s sredstvom arcotestCLEANER.

arcotest GmbH



arcolesl’)

Uporaba Made in Germany

Neobdelana povrsina Obdelana povrsina
Umazana povrsina Cista povrsina
Slabo omocenje Dobro omocenje

e «.

Pri kovinah vedno priporo¢amo uporabo vatnih palck arcotest®.
Po vsakem nanosu uporabite novo vatno palcko.

arcotest GmbH 5



Merjenje povrsinske napetosti/energije na trdnih
materialih s preizkusnim crnilom/pisalom

Merilno sredstvo

Temperatura okolja in
predmeta pri merjenju

Stanje predmeta,
ki ga preizkusamo

Uporaba/nanos

Cas opazovanja
(po nanosu crnila)

Rezultat

Trajnost

Rok uporabnosti

arcotest GmbH

Uporaba

Crnilo/pisala:
arcotest® ORGANIC: 30-46 mN/m (nestrupeno,
neskodljivo zdravju, brez potrebe po oznacevanju

skladno z Uredbo o nevarnih snoveh (EU) st. 1272/2008

(CLP))
arcotest® PINK: 22-60 mN/m (nestrupeno)

arcotest® BLUE: 18-105 mN/m (strupeno za vrednosti
24-57 mN/m), skladno s standardom DIN 8296 in ASTM

D 2578-99a

20°C+/-3°C

Povrsine se ne dotikajte ve¢ z golimi dlanmi.

Crnilo: Copi¢ ali vatno paléko potopite v
preizkusno ¢rnilo in jo otrite na grlu posodice.
Crnilo/pisalo: Nanesite z man;jim pritiskom na
dolZini pribliZno 40 mm brez dotikanja sledi crnila
iz prejsnjih nanosov. Crta ¢rnila naj bo
enakomerna in neprekinjena.

Pri moc¢no umazanih/z oljem onesnazenih

povrsinah uporabljajte samo vatne palcke
arcotest® za enkratno uporabo.

arcotest® ORGANIC: od 30 do 46 mN/m: 2's
arcotest® BLUE: od 18 do 105 mN/m: 2's
arcotest® PINK: 0d22do26 mN/m:2s
od 28 do44 mN/m:4s

od 45do 60 mN/m:2s

1. Homogena enakomerna Crta
2. Kapljice (slabo ali brez omocenja)

3. Sirjenje ¢rnila

6 mesecev po odprtju
¢rnila/pisal.

Odvisen je od uporabe ¢rnila.

Dodatne informacije

Z razli¢nimi meritvami (¢rnila/pisala/vatne palcke) ali
serijami preizkusnih ¢rnil pridobljene vrednosti med
seboj niso povsem natanc¢no primerljive.

Izvajajte jih samo z eno vrsto (barvo) crnila!

Sprememba temperature +/- 10 °C
pomeni spremembo povrsinske napetosti za +/- 1 mN/m.

Prstni odtisi lahko zmanjsajo povrsinsko napetost.
(Nosite rokavice.)

Pri neociscenih kovinah uporabite vatne palcke
arcotest®. Navadne vatne palcke niso primerne, saj
vsebujejo kozmeticna olja.

Pri uporabi vatnih palck je treba, podobno kot pri
nanasanju s ¢opi¢em iz posodic, paziti, da je nanos
enakomeren, torej ne predebel, saj so sicer razlike pri
odcitavanju manjse (debeli nanosi lahko pokazejo malo
vecjo (1 mN/m) vrednost od tanjsih).

Ce se robovi ¢rte, nanesene s Copi¢em/vatno palcko
ali pisalom, zoZijo v 2 ali 4 sekundah (odvisno od
specifikacije ¢rnila), meritev ponovite z naslednjo
niZjo vrednostjo. Ce se robovi razsirijo, meritev
ponovite z naslednjo visjo vrednostjo.

Povrsinska napetost je doseZena, Ce ¢rta miruje 2 ali 4
sekunde, odvisno od specifikacije ¢rnila.

1. Povrsinska napetost je enaka vrednosti na posodici ali
malo vedja.

2. Povrsina ni Cista, ponovite Cis¢enje ali predhodno
obdelavo. Povrsinska napetost je pod vrednostjo ¢rnila.

3. Povrsinska napetost je nad vrednostjo Crnila.

Posamezne sestavine preizkusnih ¢rnil hlapijo razlicno hitro.
Posodice in pisala po uporabi trdno zaprite.

Pri prenosu umazanije nazaj v posodice ali na pisalo morate preveriti, ali so se

izmerjene vrednosti spremenile.



Povrsinska napetost trdnih materialov

Kadar preverjamo povrsinsko napetost povrsin, se lahko te
vrednosti vedno znova spreminjajo in zmanjSujejo. Na to
vplivajo razli¢ne vplivne veli¢ine, zlasti pri umetnih masah se
povrsinska napetost vedno zmanjsa pri aktiviranju povrsin.
Casovni potek spreminjanja je odvisen od razli¢nih dejavnikov;
spremembe se lahko na splosno dogajajo skozi vec dni do vec
tednov.

Pri stranki je treba pred nadaljnjo obdelavo vedno preveriti
vrednosti povrsinske napetosti in jih primerjati z vrednostmi, ki
jih je proizvajalec arcotest® izmeril pred posiljanjem. Vrednosti
povrsinske napetosti je mogocCe znova povecati, za kar
uporabljamo fizikalne metode s korono, plamenom ali plazmo.
Ponavljanje procesa ¢is¢enja s pranjem in susenjem je manj
smiselno, tudi zato, ker je mogoce s fizikalnimi metodami

bistveno povecati povrsinsko napetost, kar s ponovljenim

pranjem obicajno ni mogoce.
Vplivne velicine so:

» Kemicna sestava materiala + Spreminjanje temperature med skladis¢enjem
« Trajanje skladis¢enja materialov (neociscenih, ociscenih ali + MoZnosti onesnazenja med skladisc¢enjem
aktiviranih) « Postopna oksidacija kovinskih povrsin

+ Pogoji med prevozom materiala od proizvajalca k stranki

Okvirne vrednosti materialov za neobdelane povrsine

Material Kratica mN/m pri 20 °C
Umetne mase

Polietilen PE 32
Polipropilen PP 30
Poliolefini (polietilen, polipropilen, polibutilen/polibuten) PE, PP, PB 30
Polivinilklorid pPVC 40
Polistirol PS 38
Poliuretan PUR 37
Polietilentereftalat PET 44
Polibutadien PU 45
Politetrafluoreten PTFE 21
Poliakrilnitril PAN 46
Polietersulfon PES 47
Polikarbonat PC 42
Fenol-formaldehidna smola PF 42
Silikon 22
Epoksidne smole 45
Alufolija 41
Steklo 73
Jeklo 43-46
Okvirna vrednost povrsinske napetosti za ugotavljanje

Cisto€e materialov (kovina, steklo, keramika itd.) od 38

arcotest GmbH 7
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Preizkusna ¢rnila arcotest® ORGANIC so preizkusne tekocine z znano
povrsinsko napetostjo, obarvane zeleno. Razvite so posebej zato, da lahko
ponudimo nestrupena in neoznacena preizkusna ¢rnila. Uporaba in ravnanje z
izdelki arcotest® ORGANIC sta usklajena s standardom DIN 53364 oz. ISO 8296.
Preizkusna ¢rnila ORGANIC niso oznacene po Pravilniku o nevarnih snoveh
(ES) $t. 1272/2008 (CLP).

Preizkusna ¢rnila arcotest® ORGANIC so na voljo v steklenicah ali v obliki pisal
od 30 do 46 mN/m (Dyn/cm).

< UI'CGJG;S"I ——
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Encre Test
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Preizkusna pisala ORGANIC

» 0d30do46 mN/m

« tocnost+/- 1,0 mN/m

« Cas opazovanja: 2 sek.

+ preprosta uporaba

» navoljo v kompletih po 4, 6 in 8 kosov ali kot
posamezna pisala z vsebino po 5 ml

Preizkusna pisala
ORGANIC Jumbo

« 0d30do 46 mN/m

« toc¢nost+/-1,0 mN/m

. Cas opazovanja: 2 sek.

« Sirina ¢rte: 15 mm

« optimalno za preizkusanje vecjih povrsin folij

+ navoljo v kompletih po 4, 6 in 8 kosov ali kot
posamezna pisala z vsebino po 17 ml

Preizkusna crnila

5mm@

15mm@

ORGANIC v steklenicah

« 0d30do 46 mN/m

« toCnost +/- 0,5 mN/m

. Cas opazovanja: 2 sek.

» navoljo v steklenicah z 10, 100 in
250 mlaliv
kompletih po 7 x 10 ml

30-46 mN/m

30-46 mN/m

30-46 mN/m

arcotest GmbH 9
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Gre za preizkusne tekocine z znano povrsinsko napetostjo, ki so obarvane roznato.
Razvite so posebej zato, da lahko ponudimo nestrupena preizkusna ¢rnila. Ta
preizkusna ¢rnila PINK lahko uporabite namesto preizkusnih ¢rnil BLUE, saj sta
uporaba in ravnanje usklajena z zahtevami standarda DIN 53364 oz. ISO 8296.
Preizkusna ¢rnila PINK so na voljo v steklenicah ali peresnikih.

Nestrupeno.

Testtinte
Test Ink
Encre Test
40 mN/m _
\ www.arcotestinfo lT‘ﬁ‘
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Preizkusna pisala PINK

« 0d22do 60 mN/m

« toleranca +/-1,0 MN/m

« Cas odcitka za obmocje:
od 22 do26 mN/m:2s.
od 28 do 44 mN/m: 4 s.

od 45 do 60 mN/m: 2s.
+ preprosta uporaba 5mm
+ navoljo v kompletih po 4, 6 in 8 kosov ali kot

posamezna pisala z vsebino po 5 ml

Preizkusna pisala PINK
Jumbo |

« 0d30do 50 mN/m 3
« toleranca +/- 1,0 mN/m «36 k38 ‘k 40 !
« Cas odcitka za obmocje:
od 30 do 44 mN/m: 4 s. : ] \
od 46 do 50 mN/m: 2 s. : Ig ‘
« vecja Sirina Crte, 15 mm . '| J 2 |

« optimalno za preizkusanje vecjih povrsin ;
. . . . < (orcoest)
» navoljo v kompletih po 4, 6 in 8 kosov ali kot et

posamezna pisala z vsebino po 17 ml

15 mm@
30-50 mN/m

Preizkusna crnila PINK v steklenicah

« 0d22do 60 mN/m
toleranca +/- 0,5 mN/m

« Cas odcitka za obmocje

« Cas odCcitka za obmocdje:
0d 22 do 26 mN/m: 2s. olest-{areole Karcol lesl {arcoled == arcoley
od 28 do 44 mN/m: 4 s.
od 45 do 60 mN/m: 2 s.

+ Navoljov 10,100 in 250 ml steklenicah

ali v kompletih po 7 x 10 ml

arcotest GmbH 11
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Made in Germany

Preizkusna crnila BLUE

Gre za preizkusne tekocine (po ISO 8296, skladno z DIN 53364, ASTM 2587, JISK 6768)
z znano povrsinsko napetostjo, ki so obarvane modro. PovrSinsko napetost
preizkusanega materiala ugotovimo s preprostim premazovanjem s preizkusnimi
¢rnili. Na voljo so za obmocje povrSinske napetosti od 18,4 do 105 mN/m.

Na voljo so v posodicah ali pisalih (28 do 72 mN/m).

Brezbarven: 18, 76, 84, 90, 105 mN/m.

Strupena od 24 do 57 mN/m.

Testtinte
Test Ink

Enc t
= Tes arcoles!
Testtinte
oote. Test Ink
= Encre Tes!

roots
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Preizkusna pisala BLUE

+ Navoljo so vobmocju od 28 do 60 mN/m s po enim pisalom za
vsako vrednost in v obmocju od 62 do 70 mN/m s po dvema pisaloma
« toleranca+/-1,0 mN/m
+ Casodcitka2s.
+ preprosta uporaba
+ razlitje ni mogoce
+ na voljo v kompletih po 4, 6 in 8 kosov ali kot
posamezna pisala z vsebino po 5 ml

(D) §

28 - 72 mN/m

Preizkusna crnila BLUE v steklenicah

« 0d18do 105 mN/m

« toleranca +/- 0,5 mN/m

« Casodcitka 2s.

+ Navoljov 10,100 in 250 ml steklenicah
ali v kompletih po 7 x 10 ml

(Dl ) Go o)

arcotest GmbH 13
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Made in Germany

QUICKTEST 38° RAPIDTEST 38°

S ¢rnili QUICKTEST 38%/ RAPIDTEST 38° lahko ugotovite, ali je predhodna obdelava s poliolefini

(polipropilen, polietilen, polibutilen) ucinkovala. Tekocina v pisalih pri vrednosti povrSinske

napetosti priblizno 38 mN/m ali vec obstane kot neprekinjena Crta, pod to vrednostjo pa odtece
po kapljicah. Crta, zarisana s &rnilom QUICKTEST 38®/ RAPIDTEST 382, se posusi v nekaj sekundah
in je ni mogoce vec izbrisati.

« Dobra berljivost zaradi o Nestrupeno za vodne organizme

mocne rdece obarvanosti  Ne skoduje zdravju

» Ne povzroca poskodb oci

@

owvauL vHOUOO UDd
NI DNLLS3L
LNIWALIVEL HNOd
1531 3uON3

I T
TINTA DE TEST \ -‘ \.‘.
PARA TRATAMIENTO 1 \
S e =S 1
S e B it 5mm
a TRSTTINTE -

« Boljsi prikaz barv
« Vecja Sirina crte, 15 mm
« Optimalno za preizkusanje vecjih

Uickvest MitesT 3o 17300 povrgin fOlij

-
i
iz
:

04

i

3 3

AUNILLSL

BNMIONVHIENOA

15 mm@

15 mm@

PREDNOSTI: POZOR:

* preprosta uporaba Preizkusna tekocina QUICKTEST 38® / RAPIDTEST 38° vsebuje

« idealno za hitro preizkusanje topila, ki lahko poskodujejo materiale in prevleke povrsin,

« brisanje ni potrebno obcutljive na topila, kar lahko privede do napacnih interpretacij
« trajni prikaz rezultata preizkusa prikazal

» moznost arhiviranja rezultata preizkusa

14 arcotest GmbH




arcotestCLEANER

je topilo na osnovi etilnega alkohola. Sluzi za izboljSanje Cistoce na razlicnih

povrsinah, kot so kovine, steklo in plastike. Z arcotestCLEANER lahko

preizkusene dele ponovno uporabite z brisanjem preizkusnega crnila. Ker so f
povrsine zelo razlicne, je treba pred vsakim nanosom opraviti preizkus

i
£
J

‘arcolesl’

Made in Germany

|

ustreznosti.

« boljsa Cistoca s povrsinskim ¢iS¢enjem

« sistem topil na osnovi etilnega alkohola

« brez neprijetnega vonja arcotestCLEANER
« zelo hitro se posusi

« lahko ocistite v enem koraku in po mozZnosti povecate trdnost lepila g

+ enostavno Cis¢enje nanesenih preizkusnih ¢rnil B

+ navoljo valuminijastih posodah po 250 ml

Vatne palcke

Za nanasanje preizkusnega crnila

100 kosov, dolZina 15 cm

« Za enkratno uporabo na umazani povrsini
« Optimalne za uporabo iz steklenic¢k 250 ml

Preizkusna svetilka

Za uporabo pri majhnem kontrastu med merjeno
povrsino in preizkusnim ¢rnilom.

Na primer pri temni umetni masi/temnem ¢rnilu.
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Transportni kovcek
arcotest® ORGANIC

Za transport in skladiscenje posodic
za preizkusna crnila.

Idealna resitev za odlaganje posodic
med uporabo.

Pri izdelavi svojih zelenih kovckov smo v celoti
opustili uporabo nafte.

Sestavljeni so iz 93 % obnovljivih surovin, kot so
glukoza, naravni voski, minerali in naravna vlakna.

Kovcek je mogoce v celoti reciklirati.

Transportni kovcek, mali

Za 7 posodic za preizkusna crnila po 10 ml
Predal za preizkusna pisala in vatne palcke.
Brez vsebine.

Transportni kovcek

Transportni kovcek, velik \
Za 24 posodic za preizkusna

Transportni kovéek, mali
Za 7 posodic za preizkusna ¢rnila po 10 ml
¢rnila po 10 ml. Predal za preizkusna pisala in vatne palcke.
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Komplet s kovckom

arcotest® ORGANIC -

8-delni

Vsebina kovcka:
« arcotest ORGANIC 32-44 brez ¢opica
« vatne palcke

Komplet s kovckom
arcotest® PINK -
9-delni

Vsebina kovcka:

« arcotest PINK 32-44 brez Copica

« arcotestCLEANER 250 ml
« vatne palcke

Komplet s kovckom

arcotest® BLUE -
9-delni

Vsebina kovcka:

« arcotest BLUE 28-56 brez Copica
« arcotestCLEANER 250 ml

« vatne palcke

arcotest GmbH 17



Pregled izdelka (arcotest’)

Made in Germany

ORGANIC v steklenicah

od 30 do 46 mN/m // toleranca +/- 0,5 mN/m // brez ¢opica // brez obveznosti oznacevanja

e i '-_'- -_
sEEEESE * EEEEE :
EEECE23 EEEEC 54 =

PRIVZETI komplet ODPRTI komplet PET 10 ml
32343638404244 mN/m 30do 46 mN/m 30do 46 mN/m
7 stekleni¢k po 10 ml 7 steklenick po 10 ml po vasi izbiri Posebna izvedba za Zivila
St. art. 40.20000.4 brez Copica St. art. 40.20001.4 brez opica St. art. 40.204XX.4 brez opica
10 ml 100 ml 250 ml
30do 46 mN/m 30do 46 mN/m 30do 46 mN/m
S standardno ali posebno nastavitvijo S standardno ali posebno nastavitvijo S standardno ali posebno nastavitvijo
St. art. 40.201XX.4 brez Copica St. art. 40.202XX.0 St. art. 40.203XX.0
St. art. 40.202XX.0 (SE) St. art. 40.203XX.0 (SE)

P rei Zkusn a p iIsa la 0 RGAN IC od 30 do 46 mN/m // toleranca +/- 1,0 mN/m // brez obveznosti oznacevanja
STANDARDNI 8-delni ZACETNI 8-delni ZACETNI 6-delni ZACETNI 4-delni PREIZKUSNO PISALO
komplet komplet komplet komplet
3234363840424446 mN/m 30do 46 mN/m 30do 46 mN/m 30do 46 mN/m 30do 46 mN/m
8 preizkusnih pisal 8 preizkusnih pisal po vasi izbiri 6 preizkusnih pisal po vasi izbiri 4 preizkusna pisala po vasi izbiri $ standardno ali posebno nastavitvijo
St. art. 40.25000.0 St. art. 40.25001.0 St. art. 40.25002.0 St. art. 40.25003.0 St. art. 40.251XX.0

Preleusna plsa I.a 0 RGAN IC J u mbo od 30 do 46 mN/m na voljo s po 2 pisaloma // toleranca +/- 1,0 mN/m //

brez obveznosti oznacevanja

STANDARDNI 8-delni ZACETNI 8-delni ZACETNI 6-delni ZACETNI 4-delni PREIZKUSNO PISALO
komplet komplet komplet komplet Jumbo
3234363840424446 mN/m 30do 46 mN/m 30do 46 mN/m 30do 46 mN/m 30do 46 mN/m

8 preizkusnih pisal 8 preizkusnih pisal po vasi izbiri 6 preizkusnih pisal po vasi izbiri 4 preizkusna pisala po vasi izbiri St. art. 40.261XX.0

St. art. 40.26000.0 St. art. 40.26001.0 St. art. 40.26002.0 St. art. 40.26003.0
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(arcolest’)

Made in Germany

(]
PINK v steklenicah
od 22 do 60 mN/m // nestrupeno STANDARDNA NASTAVITEV: 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 mN/m
toleranca +/- 0,5 mN/m POSEBNA NASTAVITEV (SE): 22242628 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 mN/m

PRIVZETI komplet A

32343638404244 mN/m

7 steklenick po 10 ml

St. art. 40.60000.0 s Copicem
St. art. 40.60000.4 brez ¢opica

PET 10 ml

32do 44 mN/m

Posebna izvedba za Zivila

St. art. 40.700XX.0 s Eopicem
St. art. 40.700XX.4 brez ¢opica

ODPRTI komplet

22 do 60 mN/m

7 steklenick po 10 ml po vasi izbiri
St. art. 40.60001.0 s Copi¢em

St. art. 40.60001.4 brez Copica

)

=
x

10 ml 100 ml
22 do 60 mN/m 22 do 60 mN/m

250 ml
22 do 60 mN/m

S standardno ali posebno nastavitvijo
St. art. 40.601XX.0 s Copicem
St. art. 40.601XX.4 brez Copica

S standardno ali posebno nastavitvijo
St. art. 40.602XX.0
St. art. 40.602XX.0 (SE)

S standardno ali posebno nastavitvijo
St. art. 40.603XX.0
St. art. 40.603XX.0 (SE)

Preizkusna pisala PINK

od 22 do 60 mN/m // nestrupeno // toleranca +/- 1,0 mN/m

WM B W

STANDARDNA NASTAVITEV:
POSEBNA NASTAVITEV (SE):

30 32 34 36 38 40 42 44 mN/m
22242628 31 33 35 37 39 41 43 45-60 mN/m

STANDARDNI 8-delni ZACETNI 8-delni ZACETNI 6-delni ZACETNI 4-delni PREIZKUSNO PISALO
komplet komplet komplet komplet

22 do 60 mN/m
303234 36 38 40 42 44 mN/m 22 do 60 mN/m 22 do 60 mN/m 22 do 60 mN/m $ standardno ali posebno
8 preizkusnih pisal 8 preizkusnih pisal po vasi izbiri 6 preizkusnih pisal po vasi izbiri 4 preizkusna pisala po vasi izbiri nastavitvijo

St. art. 40.45001.0

Preizkusna pisala PINK Jumbo

N
g M K e

A e

ey

STANDARDNI 8-delni
komplet
3032343638404244 mN/m
8 preizkusnih pisal

St. art. 40.46000.0

St. art. 40.45000.0

_’MI-'-l-’h,—’-m

i)

L
I

ZACETNI 8-delni
komplet

30do 50 mN/m

8 preizkusnih pisal po vasi izbiri
St. art. 40.46001.0

St. art. 40.45002.0

St. art. 40.45003.0

St. art. 40.451XX.0

od 30 do 50 mN/m // nestrupeno// toleranca +/- 1,0 mN/m

ZACETNI 6-delni
komplet

30do 50 mN/m

6 preizkusnih pisal po vasi izbiri
St. art. 40.46002.0

ZACETNI 4-delni
komplet

30do 50 mN/m

4 preizkusna pisala po vasi izbiri
St. art. 40.46003.0

PREIZKUSNO PISALO
Jumbo

30do 50 mN/m
St. art. 40.461XX.0
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Pregled izdelka (arcotest’)

Made in Germany

[ ]
BLUE v steklenicah STANDARDNA NASTAVITEV: 28 32 35 38 41 44 48 56 mN/m
od 18 do 105 mN/m // strupena od 24 do 57 mN/m // POSEBNA NASTAVITEV (SE): 18 (brezbarven) 20 22 24 26 29 30 31 33 34 36 37 39 40
toleranca +/- 0,5 mN/m // od 30 do 72 mN/m po 1S08296 42 43 45 46 4749 50 51 52 53 54 55 57 58 60 62 64 66
je skladna z DIN 5336 68 70 72mN/m (brezbarven:) 76 84 90 105 mN/m

Komplet A Komplet B Komplet C ODPRTI komplet
28353841444856 mN/m 28323538414448 mN/m 30323436384042 mN/m 18 (brezbarven) in 20 do 72

7 stekleni¢k po 10 ml 7 steklenick po 10 ml 7 steklenic¢k po 10 ml mN/m N o
&t. art. 40.30001.0 s Copidem &. art. 40.30000.0 s opicem &t. art. 40.30003.0 s éopicem 7 steklenick po 10 ml po vasi izbiri

St. art. 40.30002.0 s Copicem

St. art. 40.30001.4 brez Copica St. art. 40.30000.4 brez Copica St. art. 40.30003.4 brez Copica >
St. art. 40.30002.4 brez Copica

10 ml 100 ml 250 ml BREZBARVEN 10 ml

18 (brezbarven) do 72 mN/m 18 (brezbarven) do 72 mN/m 18 (brezbarven) do 72 mN/m 76 84 90 105 mN/m

S standardno ali posebno nastavitvijo S standardno ali posebno nastavitvijo S standardno ali posebno nastavitvijo Posebna izvedba

St. art. 40.301XX.0 s Copi¢em St. art. 40.302XX.0 St. art. 40.303XX.0 St. art. 40.301XX.0 (SE) s Copicem
St. art. 40.301XX.4 brez Copica St. art. 40.302XX.0 (SE) St. art. 40.303XX.0 (SE)

PreiZkusna pisala BLUE 0d 28 do 60 mN / m v korakih po 1in od 62 do 72 mN / m, na voljo v korakih po 2 //

Strupena od 24 do 57 mN/m // toleranca +/- 1,0 mN/m

ZACETNI 8-delni komplet ZACETNI 6-delni komplet ZACETNI 4-delni komplet PREIZKUSNO PISALO
28 do 72 mN/m 28 do 72 mN/m 28 do 72 mN/m 28 do 72 mN/m

8 preizkusnih pisal po vasi izbiri 6 preizkusnih pisal po vasi izbiri 4 preizkusna pisala po vasi izbiri St. art. 40.351XX.0

St. art. 40.35001.0 St. art. 40.35002.0 St. art. 40.35003.0
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(arcolest’)

Made in Germany

QUICKTEST 38° RAPIDTEST 38°®

QUICKTEST 38°® QUICKTEST 38° Jumbo RAPIDTEST 38° RAPIDTEST 38® Jumbo
pribliZno 38 mN/m pribliZzno 38 mN/m priblizno 38 mN/m pribliZzno 38 mN/m

Hitri test za poliolefine, Hitri test za poliolefine, Hitri test za poliolefine, Hitri test za poliolefine,

5ml, vecja Sirina Crte, 5 mm 15 ml, vecja Sirina Crte, 15 mm 5ml, vecja Sirina ¢rte, 5mm 15 ml, vecja Sirina Crte, 15 mm
St. art. 40.55100.0 St. art. 40.55100.4 St. art. 40.66100.0 St. art. 40.66100.4

Komplet s kovckom

Komplet s kovckom, Komplet s kovckom, Komplet s kovckom, arcotest®
arcotest® PINK arcotest® BLUE ORGANIC

Vsebina kovcka: Vsebina kovcka: Vsebina kovcka:

« Komplet PINK A 32 - 44 mN/m « Komplet BLUE A 28 - 56 mN/m « Komplet ORGANIC 32-44 mN/m

« arcotestCLEANER 250 ml « arcotestCLEANER 250 ml « vatne palcke

« vatne palcke « vatne palcke St. art. 40.20000.8

St. art. 40.60000.8 St. art. 40.30001.8 St. art. 40.20001.8 (odprti komplet)
St. art. 40.60001.8 (odprti komplet) St. art. 40.30002.8 (odprti komplet)

£ )-6-4 L]

Pribor in CiScenj

‘%Q\\‘?} - f =y uw
R 7 @ it

-
“ .
Vatne palcke Preizkusna svetilka arcotestCLEANER Transportni kovcek, mali Transportni kovcek, velik
100 kosov, Za uporabo pri majhnem  Optimizirana varnost Za 7 posodic za preizkusna ¢rnila Za 24 posodic za preizkusna
dolZina15cm kontrastu med merjeno Vsebina 250 ml po 10 ml. Predal za preizkusna ¢rnila po 10 ml.
St. art. 40.31700.0 povrsino in preizkusnim &t art. 40.32000.0 pisala in vatne palcke. Brez vsebine.
¢rnilom (na primer pri Brez vsebine. St. art. 40.31900.0
temni umetni masi/ St. art. 40.31800.0 (modra)
temnem ¢rnilu). St. art. 40.31800.5 (zelena)

St. art. 40.31600.0
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CGrCOI'eSI'®> Preizkusna crnila od leta 1976

Made in Germany

OkpAL
=

Preverjanje poliolefinske folije na 38 mN/m.

arcotest GmbH
Rotweg 25
71297 Monsheim
Nemcija

www.arcotest.info
info@arcotest.info

Telefon +49 7044 - 902 270
Faks +49 7044 -902 269
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